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Feuerwiderstandsfahige Bekleidungen
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Die natiirlichen Stérken der Steinwolle

Seit mehr als 80 Jahren nutzen wir die unerschépfliche Ressource
Stein, um aus diesem wertvollen Rohstoff mit seinen vielféltigen
natirlichen Vorteilen hochwertige Produkte zu entwickeln.
Nachhaltige und langlebige Démmstoffe, die dazu beitragen, den
Energieverbrauch und CO,-Emissionen zu senken sowie den
Klimaschutz und das Wohlbefinden der Menschen zu steigern.
Einzigartig naturliche Steinwolle-Starken, mit denen wir das moderne
Leben bereichern.

Brandschutz

Steinwolle ist nichtbrennbar und hat einen Schmelzpunkt von Gber
1000 °C. Im Brandfall hemmen ROCKWOOL Dammstoffe so die
Ausbreitung der Flammen und sorgen im Ernstfall fir mehr Zeit, um
Menschen und Sachwerte zu retten.

Waé&rmeschutz

Ob beim Neubau oder bei der Modernisierung — ROCKWOOL
Steinwolle-Démmstoffe zeichnen sich durch einen hervorragenden
Warmeschutz aus. Der sorgt im Winter wie im Sommer vom Keller bis
zum Dach fiirangenehme Temperaturen und ein gutes Raumklima.

Schallschutz

Steinwolle ist ein offenporiges Material, das Schall absorbiert und
reguliert. So sorgen unsere Déammstoffe dafir, dass der Schallschutz
verbessert wird. Auf diese Weise werden Wohnraume zu Oasen der
Ruhe und Biirordume zu Orten entspannten Arbeitens.

Okologie

Naturlicher als Stein kann das Material fir einen Démmstoff kaum
sein. Nahezu unbegrenzt vorkommende Gesteinsarten vulkanischen
Ursprungs wie Basalt bilden die Basis fiir die Herstellung unserer
Steinwolle. Das macht nicht nur die Produktion von Steinwolle, son-
dern auch deren Verwendung rundum &kologisch.

Langlebigkeit

Steinwolle ist ein langlebiger und robuster Dammstoff, dessen volle
Funktionsféhigkeit iber einen langen Zeitraum erhalten bleibt. Das
Kosten-Nutzen-Verhaltnis von ROCKWOOL Steinwolle ist auch auf

lange Sicht hin vorbildlich.

Feuchteschutz

Steinwolle ist wasserabweisend und diffusionsoffen und tragt so zu
einem guten Feuchteschutz bei. Wahrend der Geb&udenutzung sorgt
Steinwolle fir Behaglichkeit und ein gesundes Wohnklima.

3 Sie wollen gerne mehr lber die vielfaltigen Stérken von ROCKWOOL
BY NATURE steht fiir die nachhaltigen ROCKWOOL Dammlésungen —r : - L S Steinwolle erfahren? www.rockwool.de/vorteile-steinwolle
aus Steinwolle. Gewonnen aus Basaltgestein, einem nahezu unbegrenzt

verflgbaren Rohstoff. Von Natur aus voller einzigartiger Eigenschaften,

die unsere Dammstoffe sicher, langlebig und recycelbar machen - so

zirkular, wie unsere Zukunft es braucht. rockwool.de
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ROCKWOOL Service

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!

Ihnen liegt die neueste Fassung unseres Prospekts vor. Bei den
Erlauterungen und Formulierungen in unseren Prospekten gehen wir
davon aus, dass lhnen als Fachleuten einschlagige Normen tber Bau-
produkte und die Bautechnik bestens bekannt sind. Wir verzichten
daher auf umfangreiche Ausfiihrungen, die fir den Laien erforderlich
wéren.

Alle Ausfiihrungen entsprechen unserem heutigen Wissensstand und
sind somit aktuell. Im Prospekt beschriebene Anwendungsbeispiele
dienen der besseren Darstellung und bericksichtigen nicht die
Besonderheiten des Einzelfalls.

Die DEUTSCHE ROCKWOOL legt groBen Wert auf die Produkt-
weiterentwicklung, sodass wir auch ohne vorherige Ankiindigung
standig daran arbeiten, unsere Produkte zu verbessern. Wir empfeh-
len Ihnen daher, die jeweils neueste Auflage unserer Druckschriften
zu verwenden, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt
sich stets weiter. Bendtigen Sie fiir lhren konkreten Anwendungsfall
verbindliche Angaben oder haben Sie technische Fragen, dann steht
Ihnen unser technischer Service zur Verfigung.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere Allgemeinen
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils
neuesten Fassung, die stets lhren Geschéaftsbeziehungen mit uns
zugrunde liegen, und hier insbesondere auf Ziff. VI. Sie finden die
glltigen AGBs in unseren aktuellen Preislisten sowie unter
www.rockwool.de. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch
gerne zu.

Die DEUTSCHE ROCKWOOL bietet Ihnen Steinwolle-Dédmmstoffe
fur unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Wir sind sicher, dass
Ihre hohen Erwartungen an unsere Produkte in vollem Umfang erfullt
werden.

Mit besten GriBen

S M, T2

Volker Christmann Frank Weier

Was alle Liiftungsleitungen verbinden sollte:
bestmoéglicher Brandschutz

von Liftungsleitungen geht. Beruhigend, zu wissen, dass man dank ROCKWOOL und

Anforderungen, Vorschriften und Regelungen gibt es viele, wenn es um den Brandschutz JJ
seiner Conlit Systeme aus Steinwolle darauf vertrauen kann, jede noch so anspruchsvolle 4

Brandschutzherausforderung mit der optimalen Dammlésung zu bewaltigen.




Brandschutzvorschriften
fiir Liiftungsleitungen

Brandschutztechnische Anforderungen

an Luftungsleitungen

In der Musterbauordnung (MBO) werden in § 41 grund-
satzliche Anforderungen an Liftungsanlagen gestellt:
,Luftungsanlagen missen betriebssicher und brandsicher
sein; ..." Luftungsleitungen sowie deren Bekleidungen
und Dammstoffe missen grundsatzlich aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen. Brennbare Baustoffe sind
nur dann zul3ssig, ,wenn ein Beitrag der Liftungsleitung
zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu
beflrchten ist”. Die Durchdringung von Decken und
Waénden mit vorgeschriebenem Feuerwiderstand ist nur
zuldssig, wenn eine Brandausbreitung verhindert wird
oder nicht zu befirchten ist.

Diese allgemeinen Anforderungen des § 41 der MBO
werden in der Muster-Liftungsanlagen-Richtlinie
(M-LUAR) konkretisiert und gelten mit deren Umsetzung
als erfiillt.

Abluftleitungen von gewerblichen Kiichen

auBen liegende
Liftungsleitung
I ' aus Stahlblech/
N 9 Edelstahl

Gewerbekiiche
. Restaurant P
L
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————1 Leitungen ohne Feuerwiderstandsfahigkeit

B Leitungen mit Feuerwiderstandsfahigkeit™

0 Ventilator

Durchfiihrung durch feuerwiderstandsféhige,
raumabschlieBende Bauteile (M-LiAR 5.2.1.2)
Fir Liftungsleitungen, die brandschutztechnisch zu
trennende Abschnitte Gberbrlicken, fordert die M-LUAR
unter Punkt 5.2.1.2 eine Ausfihrung in der héchsten vor-
geschriebenen Feuerwiderstandsféhigkeit der durch-
drungenen raumabschlieBenden Bauteile. Andernfalls
sind Absperrvorrichtungen in den Bauteilen vorzusehen.

In notwendigen Fluren mit feuerhemmenden Wanden
genigen anstelle von feuerhemmenden Liftungsleitun-
gen Liiftungsleitungen aus Stahlblech, ohne Offnungen,
mit Abhangern aus Stahl (M-LUAR 4.1).

.Bei feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen muss die
Feuerwiderstandsfahigkeit der Leitungen auch in den
feuerwiderstandsfahigen, raumabschlieBenden Bauteilen
gegeben sein.”

Feuerwiderstandsfdhige Leitungsabschnitte

—
—

—
—

|:| Liftungszentrale, kann auch in anderen Geschossen
angeordnet sein; Leitungen siehe Abschnitt 6.4.4

|: Zuluft-/Abluftéffnung

" Die Feuerwiderstandsfahigkeit der Leitungen muss auch in
den Durchdringungen von Decken oder Wanden gegeben sein.

el

Abh&ngung von Leitungsabschnitten, die feuer-
widerstandsfahig sein miissen (M-LUAR 5.2.2)
Abschnitte von Liftungsleitungen, die feuerwiderstands-
fahig sind, missen an Bauteilen mit der entsprechenden
Feuerwiderstandsfahigkeit befestigt sein.

Leitungen im Freien (M-LUAR 5.2.3)
Leitungsabschnitte, die im Freien liegen und von Brand-
gasen durchstréomt werden kénnen, missen feuerwider-
standsfahig sein (M-LUAR Abschnitt 4, Satz 2, zweiter
Halbsatz). Ausnahmen hiervon sind mdglich und in der
M-LUAR geregelt.

Brandschutz im Dachraum (M-LGAR 5.2.5)
Werden Liftungsleitungen durch einen Dachraum
gefihrt, missen bei der Durchdringung der klassifizier-
ten Decke zwischen dem obersten Geschoss und dem
Dachraum Absperrvorrichtungen eingesetzt oder die
Leitungen missen mit einer feuerwiderstandsfahigen
Umkleidung versehen werden. Leitungen, die ins Freie
fUhren, mussen bis GUber die Dachhaut hinaus feuerwider-
standsfahig bekleidet sein.

Liiftungsleitungen im notwendigen Flur

Luftungsleitungen in Liiftungszentralen
(M-LUAR 6.4.4)

Hier muss die Brandschutzertiichtigung der Leitungen
der Feuerwiderstandsfahigkeit der Decken und Wéande
der Liiftungszentrale zu den anderen Raumen entspre-
chen oder es muissen am Ein- und Austritt der Liftungs-
zentrale Brandschutzklappen mit einer Feuerwider-
standsfahigkeit entsprechend Abschnitt 6.4.2, Satz 1
vorhanden sein. AuBerdem sind die Brandschutzklappen
mit Rauchausléseeinrichtungen zu versehen.

Abluftleitungen von gewerblichen oder
vergleichbaren Kiichen (M-LUAR 8.1)
Abluftleitungen von gewerblichen oder vergleichbaren
Kichen mit Ausnahme von Kaltkiichen missen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. Hier ist die geforderte
Feuerwiderstandsklasse L 90 oder die europdisch hierzu
gleichwertige Klassifizierung zu erfillen, wenn die Aus-
breitung von Feuer und Rauch nicht auf andere Weise,
z.B. durch Absperrvorrichtungen, verhindert werden
kann.

f notwendiger Flur

e von f brandschutztechnisch getrennte Bereiche

SSSSS3 |ejtungen ohne Feuerwiderstandsfahigkeit

Leitungen mit Feuerwiderstandsfahigkeit; in
Fluren mit feuerhemmenden Wanden siehe bei
Stahlblechleitungen Abschnitt 4 der Richtlinie”

T 1 Zuluft-/Abluftsfinung

== Brandschutzklappe

I Decke mit entsprechender Feuerwiderstands-
fahigkeit bei Beanspruchung von oben und

RO

—_—
o .

unten; die Decke schlieBt die Leitung vollstandig

T l gegen das Innere des Brandabschnitts bzw.
Rettungswegs ab

"'Die Feuerwiderstandsfahigkeit der Leitungen muss

auch in den Durchdringungen der Decken oder Wande
gegeben sein.




Lieber vorbeugen!
Brandschutz von Liiftungsleitungen.

Luftungsleitungen werden haufig durch ver-
schiedene Brandabschnitte des gesamten
Gebé&udes gefiihrt. Werden keine vorbeugen-
den MaBnahmen ergriffen, kénnen sich tber
dieses Leitungssystem Feuer und Rauch sehr
einfach und schnell ausbreiten. Die Bau-
ordnungen fordern daher, dass Leitungen
durch raumabschlieBende Bauteile, fir die
eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrie-

ben ist, nur hindurchgefiihrt werden diirfen,
wenn eine Brandausbreitung ausreichend

lang nicht zu befiirchten ist oder Vorkehrun-
gen hiergegen getroffen sind.

Eine Moglichkeit des vorbeugenden
Brandschutzes bietet der Einsatz von feuer-
widerstandsféhigen Bekleidungen der
Luftungsleitung mit Mineralwolle-
Démmstoffen.

Dariber hinaus missen Liftungsleitungen
sowie deren Bekleidungen und Ddmm-
stoffe bis auf wenige Ausnahmen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
Die Muster-Richtlinie Gber brandschutz-
technische Anforderungen an Liftungs-
anlagen (Muster-Luftungsanlagen-Richt-
linie = M-LUAR) regelt die weiteren Details.
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Fiir die feuerbestandige Bekleidung
von eckigen Liiftungsleitungen



Erhéhung der Feuerwiderstandsdauer
von Liiftungsleitungen

Mit dem Conlit Duct Board 90 System haben
wir eine leichte feuerwiderstandsfahige
Bekleidung fir eckige Liftungsleitungen
entwickelt.

Die Systemkomponenten sind perfekt auf-
einander abgestimmt und bieten praxis-
orientierte, geprifte Losungen.

Conlit® Duct Board 90 Conlit® Kit
Alukaschierte Steinwolle-Platte zur Brandschutzkitt zum Abdichten
Bekleidung von Leitungen und Bégen von Bauteilfugen

10

schlank,
leicht

«nd kostenglinstig

o i
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Conlit® Duct Bandage
Fir eine sichere und schlanke Bauteil-
durchflihrung von Liftungskanélen

Conlit® Alufix black Conlit® Fix
Schwarzes Aluminiumklebeband zur Brandschutzkleber zur Verklebung

Verklebung der DémmstoffstoBstellen der Démmstofffugen

1



Wir haben es gepriift -

Sicherheit mit System

Sicherheit mit System — Conlit Duct Board 90

Die Conlit Duct Board 90 besteht aus einer druckfesten, nichtbrenn-
baren Steinwolle-Platte und ist einseitig mit einer reiBfesten schwar-
zen Aluminiumfolie kaschiert. Mit einer Plattenstarke von nur 80 mm

kénnen waagerechte und senkrechte Liftungskanéle in der Feuer-
widerstandsdauer L 90 schnell und sicher bekleidet werden.

Wir haben eine Reihe von praxisrelevanten Details im System
gepriift. So kann auf aufwendige Vorarbeiten des Kanalbauers wie
z.B. den Einbau von Kanalstltzen verzichtet werden. Brandschutz-
technisch notwendige Kanalaussteifungen im Bereich von Wand-

durchfiihrungen kdnnen mit unserem patentierten System nachtrég-
lich montiert werden.

Durch die Verwendung von Stahlblechliftungsleitungen in Verbin-
dung mit dem Conlit Duct Board 90 werden die Eigenschaften wie
z.B. geringe Leckraten und geringe Strémungsverluste von Stahl-
blechleitungen mit effektivem Brandschutz verbunden. Zusatzlich
kénnen auch warme- und schalltechnische Eigenschaften der
Luftungskanale mit Conlit Bekleidungen verbessert werden.

Alle
Angaben

sind dem

abP Nr. P 2400/246/15-MPA BS

12

zu entnehmen.

Systemkomponenten

Nr.

10

1"

12

13

14

15

16

17

18

19

Beschreibung Bemerkung
Conlit Duct Board 90 Brandschutzbekleidung, Dicke 80 mm
Conlit Fix Kleber fiir Conlit Brandschutzsysteme

Conlit Alufix black schwarzes Aluminiumklebeband Breite = 75 mm

Conlit Kit Abdichtung fir Bauteilfugen in Conlit Brandschutzsystemen
Conlit Duct Bandage Brandschutzbandage fir Bauteilanschlisse und -durchfiihrungen
ProRox LF 970 Lose Steinwolle fiir den Verschluss von Restspalten

Lange 83 mm, Durchmesser 2,7 mm,

PR -
SchweiBstift mit Sicherungsclip Sicherungsclip mit @ 28 mm

max. Abmessung 1250 x 1000 mm,

Luftungskanal aus verzinktem Stahlblech v g B emere 150

Gewindestange zur Abhéngung Dimensionierung nach Statik, siehe Tabelle Seite 14

Montageschiene (Traverse) Dimensionierung nach Statik, siehe Hinweise Seite 14
Stahl U-Profil* min. 60 x 25 x 1,5 mm - flr die Kanalaussteifung bei Wanddurchfiihrungen
Blechschraube min. 4,8 x 90 mm — fur die Befestigung der U-Profile am Kanal

Stahl L-Profil* min. 50 x 50 x 3 mm - fiir die Kanalauthangung bei Deckendurchfiihrung
Blechschraube/Blindniete min. 3,2 x 15mm/4,0 x 10 mm - fur die Befestigung der L-Profile am Kanal
Stahlschraube mit metallischem Duibel min. M10 —fir die Befestigung der L-Profile an der Massivdecke
nichtbrennbare Bauplatte fur den Verschluss der Bauteilfuge bei einseitigem Bauteilanschluss
Revisionsklappe max. 400 x 300 mm —zum Einbau in den Liftungskanal

Stahl L-Profil* min. 70 x 25 x 1 mm — Rahmenprofil fiir den Offnungsverschluss

Gewindestangen mit Schraubmuttern min. M8 — fiir die Befestigung des Offnungsverschlusses am Blechkanal

Diese Legende gilt fiir alle Zeichnungen in diesem Kapitel.

*SchweiBstifte und Stahl-Profile kénnen liber den Dammstoff-Fachhandel bezogen werden.

Systemeigenschaften und -vorteile

m Brandschutz, Schall- und Warmeschutz mit einem Produkt

m nichtbrennbar — Feuerwiderstandsklasse L 90

m schlanker einlagiger Aufbau

m eine Plattenstérke (80 mm) fir waagerechte und senkrechte Kanale
(]

@ Brandschutz

@ Waiarmeschutz
[d@ Schallschutz

geringes Flachengewicht - leichte, kostengiinstige
Verarbeitung durch einfache Handhabung

m keine Aufdoppelungen an Flanschen und Traversen nétig

m patentierte Kanalaussteifungen kénnen nachtréaglich
montiert werden

B 2- und 3-seitige Bekleidung méglich

13



So wird montiert

Stahlblechliiftungsleitungen

Das Conlit Duct Board 90-System kann fur Stahlblechliiftungsleitun-
gen nach DIN EN 1505:1998-02 eingesetzt werden, die fiir die Druck-
klasse 3 und die Luftdichtheitsklasse B nach DIN EN 1507:2006-07
geeignet sind. Die Klassifizierung L 90 gilt fir maximale Leitungs-
querschnitte von 1250 x 1000 mm (Breite x Héhe). Die einzelnen Kanal-
segmente dirfen eine Ladnge von bis zu 1500 mm aufweisen.

Die Befestigung der Liiftungsleitungen
muss an F 90-Bauteilen erfolgen.

Dimensionierung der Liiftungsleitungsabhanger

Tragprofile

Die Luftungsleitungen werden auf Montageschienen aufgelagert.
Fir die richtige Dimensionierung sind die Gewichte der Kanéle
inklusive der Bekleidung und die Angaben der jeweiligen Schienen-
hersteller zu beachten. Bei innen liegenden (bekleideten) Abhan-
gungen missen die Abmessungen der Profile mind. 30 x 30 x 1 mm
betragen.

Mindestabmessung der Gewindestabe flr bekleidete Kanale in Abhéngigkeit von der LiftungskanalgréBe d [mm]

Kanal

b/a [mm] 200 250 300 400
100 8(4) 8(5) 8 (6) 8(7)
150 8(5) 8 (6) 8 (6) 8(8)
200 8 (6) 8 (6) 8(7) 8(8)
250 8(7) 8(8) 8(9)
300 8(8) 8(10)
400 8(11)
500

600

800

1000

500 600 800 1000 1200
8(9) 8(11)
8(10) 8(11) 10(15)
8(11) 10(12) 10(16) 10(19)
8(11) 10(13) 10(16) 10(19) 12(22)
10(13) 10(14) 10(18) 12/(21) 12 (24)
10(14) 10(15) 10(19) 12(22) 12 (25)
10(17) 12 (21) 12 (24) 12(27)
12 (25) 12(28) 14(31)
14(31) 14 (34)

Die Werte in Klammern () geben das spezifische Maximalgewicht in kg des unbekleideten Stahlblechkanals/Ifm an.

Je Luftungsleitungssegment ist mindestens ein Abhangerpaar zu
verwenden, sofern die statische Bemessung keine gréBere Anzahl
erfordert.

14

m Gewindestébe: rechnerische Zugspannung < 6 N/mm?
Ldngevonmax. 1,5m
m Verbindungen: rechnerische Scherspannung < 10 N/mm?

Zuschnitt und Montage der Bekleidungsplatten

Das Conlit Duct Board 90 I&sst sich einfach mit Werkzeugen wie
Démmstoffmesser oder Fuchsschwanzsédge zuschneiden.

Die Befestigung des Conlit Duct Board 90 erfolgt mit handels-
tblichen SchweiBstiften und aufgesetzten Sicherungsclips.

Bei waagerechten Kanalen kann auf eine Bestiftung an der Ober-
seite verzichtet werden.

Bekleidung im Bereich von Flanschen und Traversen
Die Kanaltragkonstruktion kann innerhalb der Bekleidung mit
Conlit Duct Board 90 gefiihrt werden. Die Bekleidungsplatten
werden dazu im Bereich von Leitungsabhdngern und Traversen

1

1. Conlit Duct Board 90
2. Conlit Fix
10. Stahl U-Profil (Traverse)

Die Eckverbindungen der Bekleidungsplatten sowie sémtliche
PlattenstéBe erfolgen im Stumpfsto3 und werden mit Conlit Fix
Kleber verklebt. Alle PlattenstéBe und Kanten sind anschlieBend mit
Conlit Alufix black abzukleben.

wie auch an den Kanalflanschen auf der Innenseite bis zu 42 mm
tief ausgeschnitten.

Uber Kanalflanschen und Abhangern ist

keine Aufdoppelung erforderlich.

15



So wird montiert

Bekleidung von Kanalbégen und Abzweigen
In Bereichen von Kanalbégen und Abzweigen ist die Bekleidung dem

Kanalverlauf folgend zu verlegen. Zur Anpassung an den Bogenradius

sind die Platten auf der kaschierten Seite (bei Innenradien) bzw. auf
der Wollseite (bei AuBenradien) in regelméBigen Abstanden V-férmig
einzuschneiden. Die Befestigung der Platten erfolgt analog zum
Nagelraster auf Seite 15 mit SchweiBnageln. Die Plattenkante sowie

Conlit Duct Board 90

Conlit Fix

Stahlblechkanal

. Gewindestange zur Abhangung
0. Stahl U-Profil (Traverse)

aoen

16

die Schnittflachen (bei Innenradien) sind mit einem schwarzen
Aluminiumklebeband abzukleben.

Kanéle, die mehr als 10° aus der Vertikalen abweichend verlegt
werden, sind wie horizontale Leitungen mit zur Decke lotrechten
Abhédngungen zu befestigen. Dabei ist zwischen den Abhéngern ein
Abstand von maximal 1,5 m einzuhalten.

2- und 3-seitige Bekleidung von Liiftungsleitungen
Werden die Liftungsleitungen in geringem Abstand unterhalb von
F 90-Massivdecken geflhrt, kann die Bekleidung als 3-seitige
Variante ausgefiihrt werden. In ausgebildeten Ecken aus F 90-
Massivbauteilen —im Anschlussbereich von Decke zu Wand - kann
die Bekleidung der Liftungsleitung entsprechend 2-seitig aus-
gefihrt werden.

1. Conlit Duct Board 90
2. Conlit Fix
8. Stahlblechkanal

In beiden Fallen muss die Bekleidung aus Conlit Duct Board 90 bis an
das Massivbauteil herangefihrt werden. Die Fuge zum Massivbauteil
wird zusatzlich durch einen Streifen (80 x 100 mm) aus Conlit Duct
Board 90 abgedeckt. Dieser ist mit Conlit Fix am Bauteil zu verkleben.

= 1000

A

17



So wird montiert

Wanddurchfiihrung von Liftungsleitungen

Die bekleideten Kanéle kénnen durch F 90-Wande in Massivbau-
weise oder als leichte Trennwénde hindurchgefihrt werden. Die
Bauteildffnung sollte ca. 200 mm breiter und hdher sein als der
unbekleidete Kanalquerschnitt. Die Brandschutzbekleidung wird auf
der Luftungsleitung von beiden Seiten bis zur Bauteilmitte in die
Wandéffnung gefiihrt. Der PlattenstoB in Wandmitte ist vollfléchig
mit Conlit Fix zu verkleben. Dies gewéhrleistet die Rauchdichtigkeit
im Brandfall. Der verbleibende Spalt zwischen der Brandschutz-

Beim Einbau von feuerwiderstands-
fahigen Kanalen in leichte Trenn-
wénden ist um die Kanaldurchfiihrung
ein Rahmen aus Stahlprofilen, ggf.
der Einbau von Auswechselungen ent-
sprechend den Vorgaben des System-
anbieters der Trennwand vorzusehen.

bekleidung und der Bauteil6ffnung wird mit loser Steinwolle aus-
gestopft und umlaufend mit einem 60 mm breiten Streifen aus Conlit
Duct Board 90 abgedeckt.

Patentierter Aussteifungsrahmen

Um die Formbesténdigkeit des Stahlblechliftungskanals sicher-
zustellen, wird auf beiden Seiten der Wand von auBBen umlaufend
ein Rahmen aus Stahl U-Profilen in die Conlit Duct Board 90 ein-
gearbeitet. Diese Profile werden dann mittels selbstschneidender
Schrauben mit dem Stahlblechkanal verschraubt und bilden so einen
stabilen Rahmen im Durchfihrungsbereich.

1. Conlit Duct Board 90

2. Conlit Fix

6. ProRox LF 970 Lose Steinwolle
11. Stahl U-Profil

12. Blechschraube
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Einseitiger Wandanschluss von Liiftungsleitungen

Die bekleideten Kanéle kdnnen einseitig an F 90-Wande in Massiv-
bauweise oder als leichte Trennwénde angeschlossen werden. Dabei
endet die Kanalbekleidung nach der Bauteildurchfihrung blndig mit
der Wandoberfléche. Die weitere Konstruktion (Kanalaussteifung,
der Verschluss der Bauteilfuge) erfolgt analog zur Wanddurchfiihrung
auf Seite 18.

Diese Ausfiihrung ist sowohl in Massiv-
wanden als auch in leichten Trenn-
wanden méglich.

Conlit Duct Bandage

abepueg 1onq Hjuod

1. Conlit Duct Board 90

5. Conlit Duct Bandage

6. ProRox LF 970 Lose Steinwolle
16. nichtbrennbare Bauplatte

Im Anschluss an die Kanalbekleidung ist die Conlit Duct Bandage ein-
lagig unmittelbar auf dem Stahlblechkanal aufzubringen. Auf dieser
Wandseite sind die offene Stirnflache der Bekleidungsplatten und die
Bauteilfuge durch nichtbrennbare Bauplatten abzudecken.

Conlit Duct Bandage
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So wird montiert

Deckendurchfiihrung von Liftungsleitungen

Senkrechte Luftungsleitungen sind in einem Abstand von

max. 5 m an F 90-Massivbauteilen zu befestigen. Dazu werden
die Leitungen an zwei gegeniiberliegenden Seiten mit jeweils
einem Stahlwinkel auf der Decke aufgelagert. Die Winkel werden
mit Blechschrauben oder Blindnieten an der Liftungsleitung
befestigt und unter Verwendung von metallischen Dibeln auf
der Decke verschraubt.

Alternativ kdnnen die Leitungen tber Stahlkonsolen an F 90-Wanden
angebracht werden. Die Stahlkonsolen missen dann eine Feuer-
widerstandsdauer von 90 Minuten aufweisen.

1. Conlit Duct Board 90

2. Conlit Fix

6. ProRox LF 970 Lose Steinwolle

13. Stahl L-Profil

14. Blechschraube/Blindniete

15. Stahlschraube mit metallischem Dibel

20

Die Deckenéffnung sollte in Lange und Breite ca. 60 mm gréBer
als der unbekleidete Kanalquerschnitt sein. Der umlaufende

Spalt wird mit loser Steinwolle stramm ausgestopft. Die

Conlit Duct Board 90 wird auf der Liftungsleitung bis an die
Deckenober- und Deckenunterseite herangefiihrt und dort mit
Conlit Fix verklebt. Umlaufend wird die Bauteilfuge mit einem
Conlit Duct Board 90 Streifen abgedeckt.

Revisionséffnungsverschluss

Stahlblechkanéle haben wegen ihrer glatten Oberflache erhebliche
stromungstechnische und hygienische Vorteile gegenuber selbst-
sténdigen feuerbesténdigen Luftungskanalen. Fir einen bestim-
mungsgemalen Betrieb der Luftungsanlagen sind allerdings
Revisions&éffnungen vorgeschrieben. Diese sind notwendig, um eine
kontinuierliche Reinigung der Liftungskanale zu erméglichen.

1. Conlit Duct Board 90
8. Stahlblechkanal
17. Revisionsklappe

18. Stahl L-Profil

19. Gewindestangen mit Schraubmuttern

Fir das Conlit Duct Board 90 System ist der Einbau von Revisions-
Sffnungen bis 400 x 300 mm im Verwendbarkeitsnachweis geregelt
und lasst sich leicht und sicher ausfiihren.

Eine ausfihrliche Montageanleitung mit genauen Ausfiihrungsdetails

erhalten Sie unter: www.rockwool.de
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Conlit®
PS EIS 90

Fiir die feuerbestandige
Bekleidung von runden
Liftungsleitungen
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leicht,

Die Brandschutzl6sung fiir runde ] :Chlﬁnk Il
Liiftungsleitungen undscnne

Mit dem Conlit PS EIS 90 System kénnen
runde horizontale Liftungskanéle aus
Wickelfalzrohr wirtschaftlich und sicher
in der Feuerwiderstandsklassifizierung

L 90 geddmmt werden.

Die Systemkomponenten sind perfekt
aufeinander abgestimmt und bieten praxis-
orientierte, gepriifte Losungen.

Conlit® PS EIS 90 ROCKWOOL Alufix Conlit® Fix Conlit® Kit Conlit® Duct Bandage
Alukaschierte Brandschutzschale zur Aluminiumklebeband zur Brandschutzkleber zur Verklebung Brandschutzkitt zum Abdichten Fir eine sichere und schlanke Bauteil-
Bekleidung von Leitungen und Bégen Verklebung der DammstoffstoBstellen der Déammstofffugen von Bauteilfugen durchfiihrung von Liftungsleitungen
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Conlit° PS EIS 90

Die Brandschutzlsung fiir runde Liiftungsleitungen

Die Conlit PS EIS 90 Brandschutzschale mit nur 80 mm Dammstérke
erlaubt Brandschutz auch auf engstem Raum. Die fir alle géngigen
Leitungsdimensionen bis zu einem Durchmesser von 315 mm liefer-
baren Rohrschalen ermdglichen eine zligige Montage. Mit der Conlit
Duct Bandage wird der schlanke Aufbau auch fir brandsichere Wand-
durchfihrungen gewéhrleistet.

Einfache und schnelle Verarbeitung

Die horizontalen Wickelfalzrohre werden einlagig mit den Conlit PS
EIS 90 Brandschutzschalen bekleidet, alle StoRe mit Conlit Fix ver-
klebt und die Schalen mit Bindedraht oder Spannbandern gesichert.

Die Bereiche der Abhénger und Rohrschellen werden einfach nur aus-
geschnitten. Eine Aufdoppelung dieser Bereiche ist im Allgemeinen
nicht erforderlich, da hier eine lokale Dickenreduzierung erlaubt ist.

Ar?uéaben

sind dem

abP Nr. P-MPA-E-11-001
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zu entnehmen.

Nr. Beschreibung

1 Conlit PSEIS 90

2 Conlit Fix

3 ROCKWOOL Alufix
4 Conlit Kit

5 Conlit Duct Bandage
6 ProRox LF 970

7 Wickeldraht

8 Wickelfalzrohr

9 Gewindestange zur Abhéngung
10 Rohrschelle

Bemerkung

Brandschutzschale, Dicke 80 mm

Kleber fiir Conlit Brandschutzsysteme

Aluminiumklebeband, Breite = 100 mm

Abdichtung fir Bauteilfugen in Conlit Brandschutzsystemen
Brandschutzbandage fir Bauteilanschlisse und -durchfiihrungen
Lose Steinwolle fiir den Verschluss von Restspalten

@ 20,6 mm, fur die Lagesicherung der Conlit PS EIS 90

max. @ 315 mm, max. Segmentldnge 4,0 m

Dimensionierung siehe Tabelle Seite 29

Industrierohrschellen mit 2 Abhangern

Diese Legende gilt fiir alle Zeichnungen in diesem Kapitel.

Systemeigenschaften und -vorteile

m schlanke, platzsparende Brandschutzbekleidung (nur 80 mm)

Brandschutz

m einlagiger Aufbau, keine Aufdoppelung im Bereich von Rohr-

abhangungen erforderlich

m schnelle und einfache Montage durch Verwendung von

Rohrschalen

m sehrschlanker Aufbau auch im Bereich der Wanddurchfiihrung
durch Verwendung der Conlit Duct Bandage

m leichte Zuschnittmoglichkeit mit Sdge und Dammstoffmesser

m Brand-, Schall- und Warmeschutz mit einem Produkt

[ﬂ@ Schallschutz

@ Wirmeschutz
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So wird montiert

Anforderungen an Wickelfalzrohre
Das Conlit PS EIS 90 System kann bei horizontal verlegten Liftungs-

leitungen aus Wickelfalzrohr gemaB DIN EN 1506 eingesetzt werden.

Der maximale Rohrdurchmesser betrédgt 315 mm. Die Rohrsegment-
lénge darf maximal 4,0 m betragen.

Die Verbindung der Rohrelemente erfolgt mit Nippelstiicken, die mit
entsprechenden selbstschneidenden Schrauben zu fixieren sind.

Die Klassifizierung L 90 gilt furr die Dichtheitsklasse D auf Basis der
DIN EN 12237.

28

Befestigung der Liftungsleitungen

Der Abstand zwischen den Leitungsabhéngungen darf 1500 mm
nicht Uberschreiten. Die Befestigung der Liftungsleitungen muss an
F 90-Massivdecken mit fir diese Anwendung bauaufsichtlich zuge-
lassenen Stahlankern erfolgen. Dibel ohne brandschutztechnischen
Nachweis missen aus Stahl mindestens der GréBe M8 bestehen und
doppelt so tief wie in der Zulassung gefordert, jedoch mindestens
60mm tief eingebaut werden. Die rechnerische Zugbelastung von
500 N je Dibel darf nicht Gberschritten werden.

Die Befestigung der Liftungsleitungen kann alternativ an feuer-
widerstandsfahig (F 90) bekleideten Stahlbauteilen erfolgen.
Die Bekleidung der Stahlbauteile ist dabei auf einer Lénge von
mindestens 300 mm auf die Abhanger auszudehnen.

Dimensionierung der Liiftungsleitungsabhénger

Die Befestigungskonstruktion ist statisch so zu dimensionieren, dass
die rechnerische Zugspannung nicht mehr als 6 N/mm? und die rech-
nerische Scherspannung in den Verbindungen maximal 10 N/mm?
betragt. In der unten aufgefihrten Tabelle sind die Abhdngerdimen-
sionen in Abhéngigkeit vom Liftungskanaldurchmesser aufgefihrt.

Leitungsabh&nger mit Langen von mehr als 1500 mm

Die Lange ungeschutzter Abhanger (Abstand Unterkante der
Bekleidung bis Unterkante Decke) darf 1500 mm nicht Gberschreiten.
Bei groBeren Abhéngerlangen sind diese mit einer Brandschutz-
bekleidung aus Conlit Steelprotect Section zu schiitzen. Dabei muss
eine Mindeststérke der Gewindestange von M8 gewahlt werden.

In Abhédngigkeit von der GréBe der Gewindestangen (Abhénger) sind
folgende Bekleidungsdicken erforderlich:

Abhéanger- Rohrnennweite
abstand
80 100 125 160 200 250 315

<1000 mm Mé Mé Mé Mé Mé Mé Mé
<1250 mm Mé Mé Mé Mé Mé Mé M8
<1500 mm Mé Mé Mé Mé M8 M8 M8

ohne Bekleidung
der Gewindestange

d <315

< 1500

Gewindestange M8 M10 =M12

Bekleidungsdicke in mm 80 70 60

Alle Fugen der Conlit Steelprotect Section sowie die Anschliisse zur
Massivdecke und Kanalbekleidung sind mit Conlit Fix zu verkleben.
Zusatzlich sind die Rohrschalen mit Bindedraht (& = 0,6 mm) bei
einem Windungsabstand < 400 mm zu sichern.

mit Bekleidung
der Gewinde-
stange

> 1500
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So wird montiert
Befestigung der Liiftungsleitungen

Zuschnitt
Die Conlit PS EIS 90 lasst sich einfach mit herkdmmlichen Werk-

zeugen wie Ddmmstoffmesser oder Fuchsschwanzsidge zuschneiden.

Fir den passgenauen Zuschnitt von Bogensegmenten empfiehlt sich
die Verwendung einer Gehrungslade.

Der Zuschnitt der Conlit Duct Bandage kann mit einer Schere oder
einem Cuttermesser erfolgen.

Conlit PS EIS 90
Conlit Fix
ROCKWOOL Alufix
Wickeldraht (& = 0,6 mm)
Luftungsleitung

O NwWN S

. Gewindestange
10. Rohrschelle
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Befestigung der Conlit® PS EIS 90 an der Liiftungsleitung
Die Rohrschalen werden aufgeklappt und um das Wickelfalzrohr
gelegt. Alternativ kann, speziell bei groBen Dimensionen, die Schale
an der angesagten Rickseite ganz aufgesdgt werden, um beide
Halften getrennt an das Rohr anzubringen. Die Verklebung aller
Langs- und Rundfugen erfolgt mit Conlit Fix. Fir die Fixierung der
Conlit Schalen kommen je drei Wickeldrahte (& = 0,6 mm) bzw.
Metallspannbénder zum Einsatz. Im Bereich der Rohrschellen und
Gewindestangen kann die Rohrschale lokal ausgeschnitten werden.

Im Rohrschellenbereich ist im Allgemeinen keine Aufdoppe-

lung erforderlich. Alle RohrschalenstdBe sind untereinander
mit Conlit Fix zu verkleben und mit ROCKWOOL Alufix abzu-

decken.

Ausfiihrung von Wanddurchfiihrungen

Die Luftungsleitung kann durch leichte Trennwénde nach DIN 4102-4
bzw. nach einem glltigen Verwendbarkeitsnachweis (z. B. abP) und
durch Massivwéande hindurchgefiihrt werden. Die Stérke der Wand
muss in jedem Fall mind. 95 mm betragen.

Die Bauteil6ffnung sollte im Durchmesser ca. 200 mm gréBer sein als
das durchgeflihrte Wickelfalzrohr. Fir eine rauchdichte Wanddurch-
fihrung muss im Durchfihrungsbereich ein RundstoB zwischen den
Conlit PS EIS Rohrschalen angeordnet werden. Diese Fuge ist hier mit
Conlit Fix vollflachig zu verkleben.

Die Conlit Duct Bandage wird auf beiden Seiten der Bauteildurch-
fiihrung einmal um die Conlit PS EIS gewickelt. Dabei ist eine Uber-
lappung von 50 mm am LéngsstoB vorzusehen.

. Conlit PS EIS 90

. Conlit Fix

. ROCKWOOL Alufix

. Conlit Kit

. Conlit Duct Bandage

. ProRox LF 970 Lose Steinwolle

o h WN =

Die notwendige Bekleidungslange in Rohrachsrichtung entspricht der
Breite der Conlit Duct Bandage von 600 mm. Zur Lagesicherung wird
die Bandage mit zwei Bindungen Wickeldraht (& = 0,6 mm) oder
Stahlspannbéndern auf jeder Wandseite fixiert.

Der verbleibende Restspalt zwischen der Bekleidungsoberflache
(Bandage) und Laibungskante der Wand wird mit ProRox LF 970 Lose
Steinwolle dicht verstopft. Zur Wandoberflache wird der Restspalt bei
leichten Trennwanden in Beplankungsdicke der Wand, bei Massiv-
wénden mindestens 25 mm tief mit Conlit Kit versiegelt.

7. Wickeldraht (@ = 0,6 mm)
8. Luftungsleitung

9. Gewindestange

11. leichte Trennwand s = 95 mm

12. Massivwand s = 95 mm

13. Verschluss Restquerschnitt Beton/Mértel
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Nach DIN 4102-4

hutz von
leitungen

Anforderungen an die Liiftungsleitungen

Die Liftungsleitungen missen aus verzinktem Stahlblech mit einer
maximalen Dicke von 1,5 mm bestehen. Der lichte Durchmesser bei
runden Leitungen darf bzw. die lichte Breite und Héhe bei eckigen

Leitungen dirfen héchstens 1500 mm betragen.

Anforderungen an die Befestigung der Liiftungsleitungen
Der Abstand zwischen den Authdngungen darf maximal 1,5 m
betragen und sie missen an Massivbauteilen befestigt werden, die
mindestens der Feuerwiderstandsklasse der Liftungsleitung
entsprechen. Bei einer Feuerwiderstandsklasse von L 90 dirfen die
rechnerischen Zugspannungen 6 N/mm? nicht Giberschreiten, die
Dicke der Aufhdnger muss mindestens 1,5 mm betragen. Dibel
dirfen rechnerisch maximal mit 500 N auf Zug belastet werden.

Anforderungen an den Ddmmstoff

Die duBBere Déammschicht bei feuerwiderstandsfahigen Liftungs-
leitungen muss aus Mineralwolle der Baustoffklasse A mit einem
Schmelzpunkt von = 1000 °C bestehen. Es kénnen sowohl Mineral-
wolle-Matten, die auf ein Drahtgeflecht gesteppt sind, als auch
Mineralwolle-Platten (nur bei Leitungskantenlédngen von <630 mm)
verwendet werden. Fiir die Dammstoffe muss ein Nachweis einer amt-
lichen Prufanstalt vorliegen, der die erforderlichen Dammdicken in
Abhangigkeit von der Feuerwiderstandsklasse angibt.

Ein entsprechender Priifbericht liegt fiir die Drahtnetzmatte ProRox
WM 950 vor (Nr. 232000451).

Dammdicke Feuerwiderstands- Dammdicke Priifzeichen
bei klasse (mm) MPA NRW
ProRox L30 2x30

WM 950 L90 2460 232000451

Drahtnetzmatte ProRox WM 950

Die elastische Steinwolle-Matte ProRox WM 950 ist mit einem verzink-
ten Drahtgarn auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt. Das Produkt
ist nichtbrennbar, Baustoffklasse A1, und hat einen Schmelzpunkt von
Uber 1000 °C. Aufgrund ihrer guten Elastizitat eignet sie sich insbe-
sondere fir die feuerwiderstandsféhige Bekleidung von Wickelfalz-
rohren und eckigen Liftungsleitungen. Der Langenzuschnitt erfolgt
im Allgemeinen mit einer Mattenschere. Die Steinwolle und das
Drahtgeflecht werden in einem Arbeitsschritt mit der Mattenschere
durchschnitten.

WICHTIGER HINWEIS
Die im Folgenden beschriebene Ausfiihrung der Brandschutz-
bekleidung von feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen ist

in der DIN 4102-4:2016-5 Kapitel 11.2 geregelt. Alle Details dieser
Norm, die in diesem Prospekt nicht vollstandig wiedergegeben

werden kénnen, missen bei der Planung und Ausfihrung von
feuerwiderstandsféhigen Liftungsleitungen beachtet werden.
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Brandschutz von Liiftungsleitungen

nach DIN 4102-4

Ausfiihrung von Liiftungsleitungen L 30 bis L 90

mit Kantenldngen bzw. @ < 630 mm

Die Drahtnetzmatte ProRox WM 950 muss zweilagig mit versetzten
Langs- und Querfugen unmittelbar auf die Liftungsleitung auf-
gebracht werden. Beijeder Lage mussen die StoBstellen des
Drahtgeflechts mit Bindedraht vernéht oder mit Drahtklammern
verbunden werden. Zusatzlich ist die duBere Lage mit 2 mm dickem
Bindedraht mit einem Windungsabstand < 200 mm oder mit Stahl-
spannbandern in einem Abstand von < 400 mm zu befestigen.

Ausfiihrung von Liiftungsleitungen L 30 bis L 90

mit Kantenldnge bzw. @ > 630 mm

Bei Liftungsleitungen mit einer Kantenlédnge von > 630 mm bis
1500 mm bzw. mit einem Durchmesser von > 630 mm bis 1500 mm
sind die Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz
wesentlich héher als bei Leitungen mit geringeren Kantenldngen
bzw. Durchmessern. Der konstruktive Aufbau unterscheidet sich
wie folgt:

Die ProRox WM 950 wird mit Stiften fest auf der Liftungsleitung
befestigt. Hierzu sind Gewindebuchsen M5 auf die Leitungswan-
dung elektrisch in einem Raster von 500 x 250 mm aufzuschweif3en.
Die SchweiBstellen sind nachtréglich durch Kaltverzinkung gegen
Korrosion zu schiitzen. In die Buchsen sind Stifte einzuschrauben
(siehe Abbildung). Die verschiedenen Lagen der Démmung sind
mit Federplattchen oder Drehklipsen zu sichern. An der Oberseite
von waagerechten rechteckigen Leitungen kann auf die Gewinde-
buchsen verzichtet werden.
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Feuerwiderstandsfihige Bekleidung
mit ProRox WM 950, Befestigung bei @ < 630 mm

o bh WN =

N

. Luftungsleitung aus Stahlblech (max. 1,5 mm dick)

. Stahlabhénger (max. Abstand 1,5 m)

. 1. Lage Drahtnetzmatte ProRox WM 950

. 2. Lage Drahtnetzmatte ProRox WM 950 fugenversetzt

. StoB3 mit Drahtklammern befestigt oder mit Rodeldraht vernéht
. Stahlspannband (Abstand < 400 mm) bzw.

Bindedraht (@ 2 mm), Windungsabstand < 200 mm

. aufgeschweiBte Gewindebuchse mit Gewindestift M5
. Federplattchen = 38 mm

Warmedammung von
Liiftungsleitungen
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Warmedammung

von Liiftungsleitungen

Warmeschutz - bei Nichtwohngebauden

Die DIN EN 16798-3:2017-11 ,Energetische Bewertung von
Gebauden - Liftung von Gebauden - Teil 3: Liftung von Nichtwohn-
geb&uden - Leistungsanforderungen an Liftungs- und Klimaanlagen
und Raumkihlsysteme” besagt, dass Luftverteilungsanlagen zur
Verringerung der Warmeverluste und zur Vermeidung von Kondens-
wasser in der Anlage geddmmt sein mussen. Dies ist bei der Ermitt-
lung der notwendigen Démmstarken zu beriicksichtigen.

Die DIN V 18599 ,Energetische Bewertung von Gebauden” sieht

im Rahmen des Berechnungsverfahrens auch eine Bewertung der
Energieverluste fir das RLT-Luftsystem vor. Dabei sind im Nachweis-
verfahren (z.B. Berechnung nach VDI 2055) die Dédmmstarken an
Luftungsleitungen festzulegen.

Warmeschutz - bei Wohngebauden

Die DIN 1946-6:2019-12 , Liftung von Wohnungen — Allgemeine
Anforderungen, Anforderungen an die Auslegung, Ausfihrung
und Inbetriebnahme und Ubergabe sowie Instandhaltung”
beschreibt Anforderungen an die ,Warmedammung des Liftungs-
leitungsnetzes” in der Tabelle 23. Alternativ kann auch hiernach
die Auslegung mit Hilfe eines individuellen rechnerischen Nach-
weises (VDI 2055) erfolgen. Fur Leitungen innerhalb der beheizten
Gebaudehlille bei Raumtemperaturen > 18 °C und bei Leitungs-
langen unter 3 m ergeben sich geringere Anforderungen.

Brandschutz - Anforderungen an Dammstoffe fiir
Luftungsleitungen

Die Musterbauordnung (MBO, § 41, Absatz 2) schreibt fur Liftungs-
leitungen und deren Bekleidung sowie Dammung nichtbrennbare
Baustoffe vor. Brennbare Baustoffe sind zuldssig, wenn ein Beitrag
der Liftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung
nicht zu befiirchten ist.

In der Muster-Luftungsanlagen-Richtlinie (M-LUAR) wird diese Anfor-
derung konkretisiert: Generell sind keine brennbaren Baustoffe
zul3ssig in Rettungswegen (notwendige Flure, Treppenraume etc.),
oberhalb von Unterdecken, welche tragende Bauteile schiitzen, an
Liftungsleitungen mit Lufttemperaturen Gber 85 °C und bei gewerb-
licher Kiichenabluft.

Auf Luftungsleitungen, die durch feuerwiderstandsféhige Bauteile
gefihrt werden, sind ebenfalls keine brennbaren Démmstoffe zulés-
sig, auBer am Durchtritt durch diese Bauteile werden Brandschutz-
klappen verwendet.

Anforderungen fiir die Warmedammung von Luftleitungen fiir erh6hte Anforderungen?(Tabelle 23, DIN 1946-6:2019-12)

Umgebungs-Lufttemperatur und Ddmmdicke bei Leitungsverlegung (A = 0,038 W/[m-K])

Luftart und Temperatur
der Luft in der Leitung (8,)

innerhalb der

ROCKWOOL Klimarock

Fir die Warmeddmmung von Liftungsleitungen werden vorwiegend
Lamellenmatten eingesetzt. Diese lassen sich einfach um runde Lif-
tungsrohre und eckige Liftungskanéle legen. Durch die senkrecht zur
Bauteilflache angeordnete Faserstruktur der Lamellenmatte behélt
diese auch an den Kanalecken die erforderliche Dammdicke bei.

Die Steinwolle-Matte ROCKWOOL Klimarock ist einseitig mit einer
gitternetzverstarkten Aluminiumfolie kaschiert und nichtbrennbar,
A1 nach DIN 13501, sie weist einen Rechenwert der Warmeleitféhig-
keit von A = 0,040 W/(mK) auf. Durch ein spezielles Herstellungs-
verfahren erreicht sie ihre hochflexiblen und druckfesten Produkt-
eigenschaften. Deshalb ist die ROCKWOOL Klimarock besonders fir
die Ddmmung von Liftungsleitungen geeignet.

m nichtbrennbar

m warmedammend

m schallabsorbierend

m wasserabweisend

m druckfest

m flexibel

B gleichméBig in der Dammdicke
m hergestellt in AS-Qualitét

m silikonfrei

Verarbeitung

innerhalb unbeheizter Gebaudeteile - .
thermischen Hille

<0°C >0 °Cbis <14°C >14 °C bis <18°C >18°C

Minimaltemperatur (z.B. Dachraum (z.B. Dachraum mit (z.B. Kellerraum
P ohne Warmedédmmung ~ Warmedammung nach mit Abwéarme aus
nach auBen) auf3en oder Keller) Heizungsinstallationen)

mm mm mm mm
AuBenluft 8,y (dampfdicht) >20 >20d >32d >50¢
Zuluft 8, <20°C . . .
mit WRG ohne Feuchteriickgewinnung =50 =50 =20 0
Zuluft 84, <20°C R . .
mit WRG mit Feuchteriickgewinnung =80 =50 =20 0
Zuluft 84, =220°C, . - 5 .
z.B. Abluft-WP, Luftheizung e EEELE) =80 =80 =50
Abluft 8,5, b 3 e
mit WRG und/oder Abluft-WP =80 =50 =20 0
Fortluft B¢o, (dampfdicht) 206 204 532 >50¢

mit WRG und/oder Abluft-WP

2Dammstufen 20mm/32mm/50mm/80mm/ 120 mm. —®Bei Zentralleitungen >6m und Einzelleitungen >3 m rechnerischer Nachweis oder bis zur doppelten
Lange néchsthéhere Dammstufe. Einzelleitung: Zu-/Abluft-Leitung flr einen einzelnen Wohnraum. — ¢Darf im zu versorgenden Raum verringert werden.

dBei Leitungen mit metallischer Oberfléche (e < 0,7) nédchsthéhere Dammstufe. — ¢Bei wohnungszentralen Zu-/Abluftgeréten bis 3 m Leitungslange =32mm.
WRG = Warmeriickgewinnung, WP = Warmepumpe
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Die ROCKWOOL Klimarock ist auf den vorhandenen Leitungs-
umfang zuzuschneiden und fugendicht auf den Luftkanalen zu ver-
legen. GeméfB DIN 4140:2014-04 ist sie bei runden Liftungs-
leitungen mit verzinktem Bindedraht, mind. 6 Windungen pro
laufenden Meter, zu befestigen. Bei eckigen Kanélen wird das
Dammmaterial mit 6 SchweiB-/Klebestiften je m2 (bzw. mit 9 Stiften
je m2an der Kanalunterseite) sowie Sicherungsscheiben befestigt.
Langs- und RundstéBe sind mit 100 mm breitem selbstklebendem
Aluminiumklebeband ROCKWOOL Alufix dicht zu verkleben.

Sofern z.B. in Transport- und Durchgangsbereichen ein mecha-
nischer Schutz erforderlich wird, ist die Démmung mit einer
Ummantelung aus verzinktem Stahlblech bzw. Aluminiumblech zu
versehen. Blecharbeiten sind auf Grundlage der DIN 4140 aus-
zuflihren. Bei Anlagen im Freien muss die Ummantelung den
Dammstoff zuverldssig gegen witterungsbedingtes Eindringen
von Wasser schiitzen. Zwischen Ummantelung und Dammstoff
muss bei Warmedammungen im AuBenbereich ein Luftspalt von
mindestens 13 mm angeordnet werden. Ein Luftspalt ist auch
vorzusehen, wenn Schrauben oder Nieten die Dampfbremse
beschadigen kénnten. Als Abstandshalter kénnen bei druckfesten
Dammstoffen Noppenfolienstreifen verwendet werden.

Zur Ableitung von Wasser sind am tiefsten Punkt bzw. an der
unteren Scheitellinie der Ummantelung je Meter mind. drei Ent-
waésserungs- bzw. Beltftungsbohrungen von mind. 10 mm Durch-
messer vorzusehen. Bei Bodenblechen mit definiertem tiefstem
Punkt (z. B. bei Diagonalkantung) ist jeweils eine Bohrung an die-
sem Punkt ausreichend.

Befestigung mit Clip-Pin-SchweiBstiften
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ROCKWOOL
Service

Abstandsregeln
bei Liiftungsleitungen

Mindestabstinde Voraussetzungen fiir Ddmmarbeiten
Aus brandschutztechnischen Griinden mussen Liftungsleitungenzu  Um Dammarbeiten an Liftungsleitungen fachgerecht und ohne

Montagehelfer fiir Liiftungsleitungen

Der kleine Helfer im praktischen Pocketformat ist fiir die Baustelle und
anderen Installationen (z. B. Rohrleitungen) vor allem im Bereich der Behinderungen ausfiihren zu kénnen, sollten auBerdem die in der fir unterwegs konzipiert. Er beinhaltet zahlreiche lllustrationen mit
DIN 4140:2023-05 genannten Mindestabstande eingehalten

werden. Diese Mindestabstande sind sowohl zwischen mehreren

Wir beraten
Sie gerne

Bauteildurchfiihrungen Mindestabstande einhalten. So werden in prézisen MaBangaben und vermittelt anschaulich Wissenswertes zur

nahezu allen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) bzw. brandschutztechnischen Ertlichtigung eckiger Luftungsleitungen mit

Bauartgenehmigungen (aBG) fir Rohr- und Kabelabschottungen gedammten, senkrecht wie waagerecht verlaufenden Kanélen und dem System Conlit Duct Board 90.

Absténde von bis zu 200 mm gegentiiber anderen Bauteildffnungen
gefordert. Diese Mindestabsténde sind auch zu Liftungsleitungen
zwingend einzuhalten. Fehlen hier entsprechende Angaben, dann ist
in jedem Fall ein Abstand von min. 50 mm auf Grundlage der Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) einzuhalten.

T30-T90 HL—a

K30-K90
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Rohrleitungen zueinander wie auch zu angrenzenden Bauteilen wie
Decken/Wanden einzuhalten. Bild 4 der DIN 4140 nennt je nach

GroBe und Anordnung der Leitungen die geforderten MindestmaBe.

DIN 4140:2014-04, Bild 4

B,
GréBte Kantenldnge + Flansch + Dammdicke* X
inmm
A, By, B, =500 300
400=d =700
500 < A, By, B, <800 500
700 <d <1000
800 < A;, B, B, d <1500 800
1000 <d <1500
A, By, B, d > 1500 1000

*Sind SchweifBstifte zu setzen, miissen die Abstande mindestens 500 mm
betragen.

Wo nach Bauteilmontage Haltestifte angeschwei3t werden mussen,
ist ein Mindestabstand von 500 mm fir X und Y einzuhalten. Sind
weitere Kandle oder Rohrleitungen unterhalb der dargestellten
Kanéle angeordnet, so sind die Abstédnde sinngemaB anzuwenden,
d.h., die Zugénglichkeit und die Montagemdglichkeit der Damm-
arbeiten sind ungehindert sichergestellt. Wird die Montagefolge
zwischen den Gewerken abgestimmt oder entfallen einzelne der
begrenzenden Flachen, dirfen auch geringere Abstande vereinbart
werden.

Die DEUTSCHE ROCKWOOL bietet Ihnen im Rahmen der Planung
und Ausfliihrung der Conlit Brandschutzsysteme informative und
nitzliche Servicetools, um Sie bei Ihrer téglichen Arbeit zu unter-
stltzen.

Nutzen Sie unser vielfdltiges Angebot wie
m Druckunterlagen

m Verwendbarkeitsnachweise

m Ausschreibungstexte

m Online Tools

auf www.rockwool.de

Unser technischer Service berat Sie gerne persénlich:

Fachberatung - telefonisch und per E-Mail
Telefon: +49 (0) 2043 408 606
E-Mail: service.technik@rockwool.de

Montag bis Donnerstag: 8:00 bis 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 bis 15:00 Uhr

Ausschreibungstexte

Die Ausschreibung der ROCKWOOL Systemlésungen kann durch
den Fachplaner anhand der Ausschreibungsvorlagen erfolgen.
Die Texte stehen im Internet zur Verfiigung:
www.rockwool.de/ausschreibungstexte

Hier kdnnen Sie die Ausschreibungstexte in den Formaten HTML,
PDF, DOC, GAEB90, ONORM, Datanorm 5, Text sowie XML
herunterladen.

L

Montagehelfer fiir
Liiftungsleitungen

UNSER MONTAGEHELFER

FUR LUFTUNGSLEITUNGEN
Geballtes Know-how in handlichem Format.
Bestellen Sie noch heute lhr Exemplar

per E-Mail:

info@rockwool.de

I\ RockwoOL

Teclit’ Kélteddmmung
Liiftungsleitungen

Montageanleitung

Neu: Teclit

LM Cold EF -
fur Liiftungs-
leitungen mit
Kaltluftfiihrung

I\ rockwooOL

Mit den Erfahrungen aus der Anwendung des Teclit
Systems war es naheliegend, nun auch fiir Liftungs-
leitungen, insbesondere solche mit temporarer Kalt-
luftfiihrung — AuBenluftansaugkanéle - eine einfach
zu montierende, nichtbrennbare Dammung zu ent-
wickeln. Ein weiterer echter Fortschritt der Marke
ROCKWOOL.
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DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
Rockwool Straf3e 37-41

45966 Gladbeck

T +49(0) 2043 4080

www.rockwool.de

HR A 5510 Gelsenkirchen

Angebote/Auftragsservice
T +49(0) 2043 408231
kundendienst@rockwool.com
bestellungen@rockwool.com

Fachberatung und technische Informationen
T +49 (0) 2043 408606
service.technik@rockwool.de

fo @ © X

VN ROCKWOOL
BIM SOLUTION FINDER

www.bim.rockwool.de

FN ROCKWOOL

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung
zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste
Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfallen setzen
Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele kénnen besondere
Verhaltnisse des Einzelfalls nicht berlcksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

Unseren Geschéftsbeziehungen mit lhnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter
www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir lhnen die AGBs auch gerne zu. Wir ver-
weisen insbesondere auf Ziff. VI. dieser Bedingungen, wonach wir fiir Planungs-, Beratungs-
und Verarbeitungshinweise etc. eine wie auch immer geartete Haftung nur dann tbernehmen,
wenn wir lhnen auf Ihre schriftliche Anfrage hin verbindlich und schriftlich unter Bezugnahme
auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben Vorschlage mitgeteilt haben. In jedem Fall
bleiben Sie verpflichtet, unsere Vorschlage unter Einbeziehung unserer Ware auf die Eignung
fur den von Ihnen vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. unter
Einbeziehung von Fachingenieuren u. A. mehr.

Umwelt-Produktdeklaration
>
Das Institut Bauen und Umwelt e.V. hat die Mineralwolle-Dammstoffe der

DEUTSCHEN ROCKWOOL mit dem konsequent auf internationale Stan-
Institat Baven  dards abgestimmten Oko-Label Typ Il zertifiziert. Diese Deklaration ist eine
und UmwelteV. ) yelt-Produktdeklaration gemaB 1ISO 14025 und beschreibt die spezi-
fische Umweltleistung von unkaschierten ROCKWOOL Steinwolle-Damm-
stoffen in Deutschland. Sie macht Aussagen zum Energie- und Ressourceneinsatz und bezieht
sich auf den gesamten Lebenszyklus der ROCKWOOL Dammstoffe einschlieBlich Abbau der
Rohstoffe, Herstellungsprozess und Recycling.

RAL-Giitezeichen
ROCKWOOL Steinwolle-Dammstoffe sind mit dem RAL-Glitezeichen
gekennzeichnet und damit als gesundheitlich unbedenklich bestatigt.

Nach den strengen Kriterien der Giite- und Priifbestimmungen der
Gltegemeinschaft Mineralwolle e.V. unterliegen sie standigen externen

i
H
E
E

\ Kontrollen, die die Einhaltung der Kriterien des deutschen Gefahrstoff-
rechts und der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 garantieren.

Bioldsliche ROCKWOOL Steinwolle-Dammstoffe bieten hervorragenden
Wirme-, Kélte-, Schall- und Brandschutz bei hoher Sicherheit.

Fir alle in Deutschland produzierten und vertriebenen Mineralwolle-Démmstoffe gelten
besonders hohe Anforderungen an deren Gite. Deshalb lasst die DEUTSCHE ROCKWOOL -
wie alle anderen Mineralwolle-Dammstoffhersteller — ihre Produkte in der Gitegemeinschaft
Mineralwolle tiberwachen. Der Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen ist in der Handlungs-
anleitung ,Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen” des FMI Fachverband Mineralwolle-
industrie e.V. beschrieben. Diese Handlungsanleitung wurde u.a. unter Mitwirkung der
Arbeitsgemeinschaft der Bauberufsgenossenschaften erstellt und steht auf Anfrage jeder-

zeit zur Verflgung.
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