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Trittschalldammplatte
Floorrock®Acoustic CP3

Technisches Datenblatt

Steinwolle-Dammplatte* fiir die Trittschall-, Luftschall- und Warmedammstoff fiir Gebaude
Warmedammung von Geschossdecken und Béden unter gem. ONORM EN 13162
schwimmenden Mértel- und FlieBestrichen.

nichtbrennbar, Euroklasse A1

Schmelzpunkt > 1000 °C

nicht glimmend

zuldssige Flachenlast bei Trockenestrichen bis 1,5 kN/m2*
wasserabweisend

*Mehr zur Herstellung von Steinwolle erfahren Sie auf www.rockwool.at

diffusionsoffen
schnell und einfach zu verarbeiten

recycelbar

*Herstellerangaben der Trockenestrichelemente sind zu beachten.

FN ROCKWOOL
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Trittschalldammplatte
Floorrock’Acoustic CP3

Anwendungsbereich

Oberseitige Ddmmung von Geschossdecken und Béden unter
schwimmenden Mértel- und FlieBestrichen auf Dammschicht mit Schall-
schutzanforderungen. Auch geeignet fir Heizestriche, Estriche mit
keramischen Beldgen und maschinell zu glattende Estriche.

Produktart gemaB ONORM B 6000: MW-T

Geeignet fur Flachenlasten bis zu 5,0 kPa (500 kg/m?) und Einzellasten
bis 4,0 kPa (400 kg/m?).

Floorrock Acoustic CP3 ist auch fir die Trittschallddmmung unter
Trockenestrichen aus geeigneten Holzwerkstoffplatten im Wohnbereich
geeignet. Maximale Flachenlast 1,5 kN/m?2, nur flr Bereiche der
Kategorie A1 und A2 gemaB ONORM EN 1991-1-1/NA. Die maB-
gebenden Rahmenbedingungen der Trockenestrichelement-Hersteller
sind zu beachten.

Verlegehinweise

Floorrock Acoustic CP3 ist dicht gestoBen, mdglichst fugenlos im
Verband zu verlegen. Eine durchgehende Ddmmebene mit Trittschall-
dammplatten muss ausgefiihrt werden. Fehlstellen und Unterbrechun-
gen wirken sich negativ auf den Trittschallschutz aus.

Zweilagige Aufbauten in Kombination mit der Ausgleichsplatte Floor-
rock Therm bzw. geeigneten Ausgleichsestrichen und Schittungen
sind méglich. Laut ONORM B 3732 darf die Zusammendriickbarkeit
CP der gesamten (auch mehrlagigen) Démmschichten, einschlieBlich
der Ausgleichschichten, nicht mehr als 5 mm (bei Gussasphalt 3 mm)
betragen. Generell ist die druckfestere Platte wie z. B. die Floorrock
Therm oberhalb der Trittschallddmmung zu verlegen. Dies gilt nur,
wenn sichergestelltist, dass die Trittschallebene durchgehend verlauft.
Sollten auf dem tragenden Untergrund Einbauten wie Rohrleitungen
oder Kabelkanale verlaufen, ist die Ausgleichsddmmung unterhalb der
Trittschallddmmung zu verlegen.

Beim Einsatz von Ausgleichsddmmplatten wie der Floorrock Therm sind
die Trittschallddmmplatten stoBversetzt zu verlegen. (ROCKWOOL
Empfehlung: Die Trittschallddammplatten kénnen um 90° zur Ausrich-
tung der Ausgleichsdammplatten gedreht werden.)

Der Randdammstreifen (z. B. RST oder RST Plus) ist vor dem Einbau der
Trittschallddmmung in ausreichender Héhe einzubauen. Der Rand-
déammistreifen ist durchgehend an allen aufgehenden Bauteilen zu ver-
legen und so zu dimensionieren, dass er tber den fertigen Bodenbelag
herausragt. Hierzu sind die Dicken der Trittschallddmmung, des Estrichs,
des Belags und etwaiger weiterer Schichten zu addieren. Nach der Ver-
legung des Bodenbelags ist der Randddmmstreifen oberflachenbiindig
abzuschneiden.

Beim Einsatz von Nassestrichen sind die Dammplatten gegen Estrich-
anmachwasser und das Eindringen von Frischestrich zu schiitzen.

Zum Schutz der Dammung kénnen PE-Folien mit einer Dicke von
mindestens 0,1 mm (oder Membranen mit vergleichbaren wasserab-
weisenden Eigenschaften) eingesetzt werden. Es ist eine Uberlappung
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Lieferprogramm
Dicke m?/ m?/GrofB3- Rp-Wert
mm Paket gebinde m’K/W
13-3 11,25 225,00 0,35
20-3 7,50 150,00 0,55
30-3 5,00 100,00 0,85
40-3 3,75 75,00 1,15

Plattenformat L x B (mm): 1000 x 625
d, - Lieferdicke = Bemessungsdicke fiir die Konstruktionshéhe in mm
¢ — Zusammendriickbarkeit (d,—dg) in mm

von mindestens 10 cm auszufiihren. Beim Einsatz von FlieBestrichen
sind die Uberlappungen zu verkleben. Der Randdémmstreifen muss
mit eingebunden werden.

Beim Einsatz von Gussasphaltestrichen ist eine ausreichend tempe-
raturbestandige Abdeckung (z. B. Rippenpappen, Rohglasvlies oder
Perliteddmmplatten) einzusetzen. Der Dammstoff muss formstabil sein
und kurzzeitig erhéhten Temperaturen wahrend der Verarbeitung des
Gussasphaltestrichs standhalten. Die Floorrock Acoustic CP3 ist fir den
Einsatz unter Abdeckung bei Gussasphaltestrichen geeignet. Zusatz-
liche Anforderungen der Hersteller der Abdeckungen und Schutz-
membranen sind zu beachten.

Hinweise
Floorrock Acoustic CP3 ist bei erhdhter Nutzlast gem. ONORM B 3732
Tabelle A.4 geeignet.

Beim Einbau der Dammschicht sowie des Estrichs darf die Floorrock
Acoustic CP3 nicht Uberbelastet werden. Baustellenverkehr, insbeson-
dere durch andere Gewerke, ist zu vermeiden. Die Dammplatten sind
durch geeignete MaBnahmen (z. B. lastverteilende Platten) zu schitzen.
Fir den Transport des Estrichmértels tiber die Dammschicht mit Schub-
karren miissen Bohlen, Pfosten oder Ahnliches verlegt werden. Die
Lagerung schwerer Gegensténde (z. B. Paletten, Mértelsacke) direkt auf
der Ddmmung ist zu vermeiden. Die Funktionsfahigkeit kann dadurch
beeintréchtigt werden. Floorrock Acoustic CP3 kann fiir die Verlegung
der FuBbodenkonstruktion begangen werden.

Die Lieferdicke entspricht der Einbaudicke.

Unbedingt zu beachten

Etwaige Verbindungen zwischen Estrich und tragendem Untergrund,
z. B. durch Mértelreste, sollten aus schallschutztechnischen Griinden
vermieden werden.

Steinwolle-Dammstoffe sind stets trocken zu lagern, einzubauen und
danach vor Feuchtigkeit zu schiitzen. Durchfeuchteter Dammstoff darf
nicht eingebaut werden.

Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger
verwendeter Komponenten sind ebenso wie sonstige behérdliche,
technische und die Sicherheit betreffende Vorgaben unbedingt zu
beachten.
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Trittschalldammplatte

platt
Floorrock®’Acoustic CP3
Technische Daten
Zeichen Beschreibung/Messwert Norm/Vorschrift

Produktart MW-T ONORM B 6000
Brandverhalten (Euroklasse) nichtbrennbar, A1 ONORM EN 13501-1
Glimmverhalten keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen ONORM EN 16733
Temperaturverhalten Schmelzpunkt der Steinwolle = 1000 °C DIN 4102-17
Nennwert der Warmeleitfihigkeit Ao 0,034 W/(m-K) ONORM EN 13162
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl MU p=1 ONORM EN 12086
Lieferdicke d, 13 mm 20 mm 30 mm 40 mm
Stufe der dynamischen Steifigkeit s’ SD 30 MN/m® | 30 MN/m’ [ 19 MN/m* | 16 MN/m? ONORM EN 29052-1
GrenzabmaBe fiir die Dicke T T7 ONORM EN 12431
Zusammendriickbarkeit cP CP3 ONORM EN 13162

Bezeichnungsschliissel: MW-EN 13162-T7-SDi-CP3-MU1

Die DoP finden Sie auf www.rockwool.at/leistungserklaerungen-dop
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Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung

zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auf-
lage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfallen setzen
Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele kénnen besondere
Verhaltnisse des Einzelfalles nicht beriicksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

Unseren Geschéftsbeziehungen mit lhnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-,

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie

unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.



