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1 Auftrag und Anlass

Mit Schreiben vom 02.10.2012, Gesprach vom 26.10.2016 sowie mit Erganzung der Mail vom
08.01.2025 wurde die IBB GmbH, GroR Schwiilper, durch die Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG,
Gladbeck, beauftragt, eine brandschutztechnische Beurteilung hinsichtlich der Erhdhung der
Feuerwiderstandsfahigkeit von Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen durch eine Bekleidung
aus Conlit Steelprotect Boards“-Mineralwollplatten  bzw. ,Conlit Steelprotect Section®-
Mineralwollrohrschalen fiir Bauvorhaben in der Bundesrepublik Deutschland zu erarbeiten, um eine
Grundlage fiir Tragwerksplaner zu schaffen, mit der in Abhéngigkeit der vorhandenen
Querschnittsabmessungen, der  verwendeten Bewehrung und der  erforderlichen
Feuerwiderstandsklasse die erforderliche Plattendicke der Mineralwollplatten ,conlit Steelprotect
Boards* bestimmt werden kann. Diese gutachterliche Stellungnahme gilt fur die brandschutztechnische
Ertiichtigung von Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen, deren statische Bemessung auf der
Grundlage von DIN 4102-4:1994-03 (DIN 1045) und nicht auf einem Nachweis mit
Teilsicherheitsbeiwerten (DIN 1045-1 / EC 2) beruht.

Im Rahmen dieser gutachterlichen Stellungnahme soll abweichend von DIN 4102-4 : 1994-03, Ab-
schnitt 3.1.6, eine Ertlichtigung (Erhéhung der Feuerwiderstandsfahigkeit) von Beton-, Stahlbeton- und
Spannbetonbauteilen mit Mineralwollplatten _Conlit Steelprotect Boards“ bzw. ,Conlit Steelprotect

Section“-Mineralwollrohrschalen brandschutztechnisch beurteilt werden.

Die gutachterliche Stellungnahme wird notwendig, da die brandschutztechnische Ertiichtigung von
Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen (Erhdhung der Feuerwiderstandsfahigkeit) mit einer
Bekleidung aus Conlit Steelprotect Boards“-Mineralwollplatten bzw. ,Conlit Steelprotect Section®-
Mineralwollrohrschalen nicht direkt in DIN 4102-4 : 1994-03 angegeben ist und somit formal kein brand-

schutztechnischer Nachweis vorliegt.

2 Brandschutztechnische Anforderungen

Laut Angaben des Auftraggebers miissen die Beton-, Stahlbeton- bzw. Spannbetonbauteile so aus-
gefiihrt werden, dass sie unter Beriicksichtigung der Ertlichtigungsmafnahmen (Brandschutz-Beklei-
dung) bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) gemaf DIN 4102-
2:1977-09 in Abhangigkeit der bauaufsichtlichen Anforderungen in die Feuerwiderstandsklassen
_F 30%, ,F 60, F 90“ bzw. ,F 120 nach DIN 4102-2 : 1977-09 eingestuft werden konnen.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht und-ersetzt nicht den
erforderlichen Korrosionsschutz der Bewehrung. Aus den fir die Beton-; Stahlbeton-, bzw.
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Spannbetonbauteile giiltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung
bzw. den Vorschriften fir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen ergeben - z. B.

Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liiftungstechnik o. &..

Das brandschutztechnische Gesamtkonzept von Geb&uden ist nicht Gegenstand dieser gutachter-

lichen Stellungnahme.

3 Unterlagen und Grundlagen der gutachterlichen Stellungnahme

Die gutachterliche Stellungnahme fiir die Beton-, Stahlbeton- bzw. Spannbetonbauteile erfolgt auf der

Grundlage

e des Bautechnischen Gutachtens Nr. 93BS-194G — Dn/Hs/Hr — vom 04.11.1993 des Instituts fir
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (iBMB) der TU Braunschweig, ausgestellt auf die Rockwool
Systeme GmbH, Gladbeck,

e des Beton-Brandschutz-Handbuches, 2. Auflage, Kordina / Meyer-Ottens, Verlag Bau+Technik
GmbH [2],

e des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-SAC02/11-974 vom 15.02.2020 bzgl.
Stahltrager mit einer kastenformigen Bekleidung aus ,Conlit Steelprotect Board"
Mineralfaserplatten der Feuerwiderstandsklasse F 30, F 60, F 90, F 120 und F 180 gemafR DIN
4102-2:1977-09, ausgestellt auf die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG, Gladbeck,
(Verlangerung beantragt mit neuer Laufzeit vom 15.02.2025 — 14.02.2030)

e des Kiassifizierungsberichtes Nr. KB 3.2/14-430-1 der MFPA Leipzig vom 20.07.2015 zur
Klassifizierung von mit Rockwool ,Steelprotect Board” bekleideten Stahltragern und Stahistitzen,
gepriift nach prENV YYY5-4: 1998 in Verbindung mit DIN EN 1363-1:1999 zur Ermittlung des
Beitrages zur Feuerwiderstandsdauer, gemaR DIN EN 13501-2: 2020-2, ausgestellt auf die
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Gladbeck,

e des Kilassifizierungsberichts Nr. KB 3.2/14-430-2 der MFPA Leipzig vom 20.07.2015 zur
Klassifizierung von mit Rockwool ,Steelprotect Board“ bzw. ,Steelprotect Section” bekleideten
Stahltragern und Stahlstiitzen, geprift nach ENV 13381-4: 2002 in Verbindung mit DIN EN 1363-
1: 1999 zur Ermittlung des Beitrages zur Feuerwiderstandsdauer, gemal DIN EN 13501-2: 2010-
2, ausgestellt auf die Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Gladbeck,

e Priifbericht Nr. PB 3.2/17-114-1 der MFPA Leipzig vom 26.09.2018 zum belasteten Brandversuch
entsprechend DIN EN 13381-3:2015-06 in Verbindung mit DIN EN 1363-1:2012-10 an einer
groRmaRstablichen Betonplatte d = 140 mm unter einseitiger thermischer Beanspruchung durch
die Einheitstemperaturzeitkurve bei brandschutztechnischer Ertlichtigung durch 25 mm
Dammplatten ,Conlit Steelprotect Board*, ausgestellt auf die Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG,

Gladbeck,

e Priifbericht Nr. PB 3.2/17-114-2 der MFPA Leipzig vom 26.09.2018 zum belasteten Brandversuch
entsprechend DIN EN 13381-3:2015-06 in Verbindung mit DIN EN 1363-1:2012-10 an einer
groRmaRstablichen Betonplatte d = 140 mm unter einseitiger thermischer Beanspruchung durch
die Einheitstemperaturzeitkurve bei brandschutztechnischer Ertlichtigung . durch 40 mm
Dammplatten ,Conlit Steelprotect Board*, ausgestellt auf die Deutsche Rockwool GmbH-& €0.KG,

Gladbeck,
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e Beurteilungsbericht Nr. GS 6.1/18-086-1 der MFPA Leipzig vom 04.02.2019 zur Bewertung des
Feuerwiderstands von Brandschutzplatten Conlit Steelprotect Board im Zusammenhang mit
flachigen Betonkonstruktionen gemaR DIN EN 13381-3:2015-06, ausgestellt auf die Deutsche
Rockwool GmbH & Co. KG, Gladbeck,

e von DIN 4102-4 : 1994-03,
e von DIN 1045 und
e der Konstruktionszeichnungen gemaf den Anlagen 1 bis 7.

Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche brandschutztechnische Erfahrungen des Verfassers
dieser gutachterlichen Stellungnahme an Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen und beklei-
deten Stahlbauteilen (Trager und Stiitzen) in die brandschutztechnische Beurteilung mit ein. Die uber
30-jahrige Berufserfahrung wurde durch den Verfasser dieser gutachterlichen Stellungnahme im Rah-

men der Tatigkeit bei einer anerkannten Priifanstalt gewonnen.

4 Beschreibung der Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteile

41  Grundlagen zur Bemessung von Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen

411 Allgemeines

Die Beschreibung der Stahlbeton- und Spannbetonbauteile basiert auf den Angaben des Auftragge-
bers. Nachfolgend werden die in brandschutztechnischer Hinsicht wichtigsten Details beschrieben.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt fiir die Ertlchtigung von:

e maximal 3-seitig beanspruchten statisch bestimmt gelagerten Stahlbeton- und Spannbetonbalken
aus Normalbeton,

o 1- bis 4-seitig beanspruchten statisch unbestimmt gelagerten Stahlbeton- und Spannbetonbalken
aus Normalbeton,

e Stahlbeton- und Spannbetonplatten aus Normalbeton ohne Hohlrdume,

¢ Stahlbeton- und Spannbetonplatten aus Normalbeton mit Hohlrdumen,

¢ Stahlbetonhohldielen und Porenbetonplatten,

e Stahlbeton- und Spannbeton-Rippendecken aus Normalbeton ohne Zwischenbauteile,

e Stahltragerdecken mit einer Abdeckung aus Leichtbeton (Bauart 1) oder Normalbeton (Bauart Il),
e Stahlbetonstiitzen aus Normalbeton,

e tragenden und nichttragenden raumabschlieBenden Beton- und Stahlbetonwénden aus Normal-
beton (1-seitige Brandbeanspruchung) und

« tragenden nichtraumabschlieRenden Beton- und Stahlbetonwénden aus Normalbeton (mehrseitige
Brandbeanspruchung)

nach DIN 4102-4 : 1994-03, Abschnitte 3 und 4. : ;
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Die fiir Deckenkonstruktionen angegebenen Randbedingungen und Konstruktionsgrundsatze gelten

auch fiir Dachkonstruktionen sinngema0.

Bei den Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen missen vorhandene

o Putze,
e Farbbeschichtungen bzw.
o verlorene Schalungen (z. B. Holzlatten an der Unterseite der Stahlbetonrippen)

nicht entfernt werden, wenn die Befestigung der Mineralwollplatten ,Conlit Steelprotect Boards® me-
chanisch direkt an den Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen erfolgt bzw. im Fall von Stahl-
betonrippen bzw. Stahlbetonbalken mit einer unterseitig angeordneten Holzlatte entsprechend den
Randbedingungen und Konstruktionsbedingungen gemaR den Anlagen 3 und 4 erfolgt.

41.2 Kritische Temperatur crit T des Bewehrungsstahls

Sofern aus der Bemessung die im Bruchzustand bei Brandeinwirkung im Bauteil vorhandene Stahl-

spannung bekannt ist, darf crit T in Abhéngigkeit vom Ausnutzungsgrad der Stéhle:
a) vorh o/Bs (20 °C) bei Betonstahlen und
b) vorh o/Bz (20 °C) bei Spannstahlen

nach den Kurven der Bilder 1 und 2 bestimmt werden. Die aus Brandschutzgriinden erforderlichen u-

Werte dirfen hierauf abgestimmt werden. —d. h.:

Die in den Abschnitten 3 und 4 von DIN 4102-4 : 1994-03 angegeben Mindest-u-Werte dirfen in Ab-
hangigkeit von der kritischen Temperatur crit T - ermittelt nach den Kurven der Bilder 1 und 2 — ver-

mindert werden. Als Korrektur gilt:

Au = 10 mm fir crit AT =100 K (1)

Crit T ist dabei als Differenz zu den Angaben von Tabelle 1 zu bestimmen.

Bei der Verminderung der u-Werte nach Gleichung (1) dirfen die in den Abschnitten 3 und 4 von
DIN 4102-4 : 1994-03 jeweils fiir ,F 30“ angegebenen u-Werte (ur 30°) nicht unterschritten werden.

Die kritische Temperatur von Beton- und Spannstéhlen, die nicht in den Bildern 1 und 2 erfasst ist, ist
durch Warmkriechversuche in Abhangigkeit vom Ausnutzungsgrad zu bestimmen, andernfalls muss
eine auf der sicheren Seite liegende Zuordnung zu den in den Bildern 1 und 2 angegebenen Kurven

erfolgen.
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Bild 1: Abfall des Verhiltnisses vorh. o/Bs (20 °C) von Betonstéhlen in Abhéngigkeit von der Temperatur
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Bild 2: Abfall des Verhiltnisses vorh. o/Bz (20 °C) von Spannstéhlen in Abhéngigkeit von der Temperatur
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Tabelle 1: crit T von Beton- und Spannstihlen sowie Au-Wert

Stahisorte critT Au
Art Festigkeitsklasse [°C] [mm]
Betonstahl BSt 220/340 570 -7.5
VL BS1420 ok
Betonstahl BSt500 S 500 | 0
k BSt 500 M |
St 835/1030
Spannstahl, warmgewalzt, gereckt und angelassen St 885/1080 500 +0
St 1080/1230
Spannstahl, vergiitete Dréhte St 1325/1470 450 +5
St 1420/1570
St 1470/1670 375 +12,5
S tahl, kaltge Dréahte und Litzen
pannstahl, kaltgezogene Drahte und Li St 13751570 w50 o1
St 1570/1770

[ Anwendung auf der Basis der Tabellen gema® DIN 4102-4 : 1994-03 — Normalfall

4.1.3  Achsabstand der Bewehrung

Der Achsabstand u der Bewehrung ist der Abstand zwischen der Léngsachse der tragenden Beweh-
rungsstibe (Léngsstébe) oder Spannglieder und der beflammten Betonoberflache (siehe Bild 3).

Nach der Lage werden weiter unterschieden:

® Us Useitich und

® Uo Uoben

Alle Achsabstinde sind Nennmafie nach DIN 1045. Sofern Stabblndel verwendet werden, beziehen

sich alle Werte von u auf die Achse der Bundel.

Alle in Abschnitt 3 von DIN 4102-4 : 1994-03 angegebenen Bemessungstabellen gelten fir eine kriti-

sche Stahltemperatur von crit T = 500 °C.

Bei Verwendung von Spannstédhlen mit crit T = 450 °C, 375 °C oder 350 °C bzw. von Betonstahl mit
crit T = 570 °C sind die in den Bemessungstabellen von DIN 4102-4 : 1994-03, Abschnitt 3, enthalte-

nen Mindestachsabstinde u, us und u, um die in Tabelle 1 angegebenen Au-Werte zu verandern.

Wenn in den Tabellen von DIN 4102-4 : 1994-03, Abschnitt 3, keine Angaben zu den Achsabstanden
u gemacht werden, gilt nom ¢ nach DIN 1045 : 1988-07, Abschnitt 13.2.

e s
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Bild 3: Achsabstinde u, us und u, sowie Betondeckung ¢
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Bei mehrlagig bewehrten Balken ist nach Bild 4 der mittlere Achsabstand um nach Gleichung (2) zu
verwenden. Dabei ist zu beachten, dass der kleinste Achsabstand unten oder seitlich auftreten kann.

Um = (Atur + Aguz + ... Anun) / Z A1) (2)

Bild 4: Formelzeichen bei der Berechnung von um
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41.4 Brandschutz-Plattenbekleidung

Wenn bei Beton-, Stahlbeton- oder Spannbetonbauteilen der mdgliche Achsabstand der Bewehrung
konstruktiv begrenzt ist und wenigstens den Mindestwerten fiir ,F 30" entspricht oder Bauteile in brand-
schutztechnischer Hinsicht nachtraglich verstarkt / ertiichtigt werden miissen, so kann der fur hohere
Feuerwiderstandsklassen notwendige Achsabstand - zum Teil auch die erforderlichen
Querschnittsabmessungen - durch Brandschutz-Bekleidungen (vgl. DIN 4102-4 : 1994-03, Abschnitte
3.1.6.3 bzw. 3.1.6.4) ersetzt werden.

Auf der Grundlage des Bautechnischen Gutachtens Nr. 93BS-194G — Dn/Hs/Hr — gelten die in der
Tabelle 2 angegebenen Werte als Ersatz fiir den Achsabstand u und/oder eine Querschnittsabmessung

bei Verwendung von Mineralwollplatten ,Conlit Steelprotect Board®.

Tabelle 2: Plattenbekleidungsdicke als Ersatz fiir den Achsabstand u und/oder eine Querschnittsabmessung

Bekleidungsart Erforderliche Plattendicke in mm als Ersatz fiir Maximal
25 mm zuldssige
Leicht- oder Plattendicke in
eicht- mm
Homnalbsten Porenbeton
Mineralwollplatten ,Conlit Steelprotect Board*“ 10 10 -0

" Hinsichtlich der maximal zuldssigen Plattendicken der Mineralwool-Brandschutzbekleidung bestehen keine Einschrénkungen, wenn fur
die Befestigungsmittel der Plattenbekleidung ein entsprechender statischer Nachweis vorliegt.

Die Mineralwollplatten ,Conlit Steelprotect Board“ sollen ggf. mit einem maximal 15 mm Putz (mit und
ohne Gewebe), unter Beriicksichtigung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf die

Baustoffklassifizierung des vg. Putzes, versehen werden.

4.2 Stahlbeton- und Spannbetonbalken
4.2.1 Aligemeines

Die nachfolgend beschriebenen Konstruktionen gelten fir die Ertlichtigung von

o maximal 3seitig beanspruchten statisch bestimmt gelagerten Stahlbeton- und Spannbetonbalken
aus Normalbeton sowie

e 1- bis 4seitig beanspruchten statisch unbestimmt gelagerten Stahlbeton- und Spannbetonbalken
aus Normalbeton und

setzt voraus, dass nom ¢ nach DIN 1045 : 1988-07, Abschnitt 13.2 eingehalten ist.

Bei einer Ertiichtigung der Deckenkonstruktion sind die Randbedingungen und Konstruktionsgrund-
sétze von Abschnitt 4.3 zu beriicksichtigen. Bei einem ausreichenden Achsabstand der Bewehrung in
der Deckenplatte und einer ausreichenden Deckendicke (in Abhangigkeit der erforderlichen Feuer-
widerstandsklasse), kann auf eine Ertlichtigung der Deckenplatte verzichtet werden.

-‘l

\

\
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Beschreibung der Konstruktion

Die seitliche und unterseitige Bekleidung der Stahlbeton- und Spannbetonbalken besteht in Abhan-
gigkeit der vorhandenen Querschnittsabmessungen, der verwendeten Bewehrung und der erforderli-
chen Feuerwiderstandsklasse aus den in Tabelle 3 angegebenen dicken, stumpf gestofRenen ,Conlit
Steelprotect Board“-Mineralwollplatten. Die StoRfugen der Platten werden mittels ,Conlit Fix” vollflachig
miteinander verklebt. Die Befestigung der vg. Plattenbekleidung erfolgt seitlich an den Stahlbeton- und
Spannbetonbalken mit Schrauben M6 mit Stahldiibeln oder Schlagdiibeln aus Stahl in Verbindung mit
U-Scheiben (> @ 32mm). Das Befestigungsraster der vg. Plattenbekleidung betréagt etwa
450 mm x 500 mm und der Randabstand der Plattenbefestigung vom Plattenidangsrand betragt
a < 100 mm. Die untere Bekleidung wird mittels Verklebung der Fuge und Fixierungen durch Nagel
bzw. Klammern mit einer Ldnge von mindestens der doppelten Dammstoffdicke in einem Abstand von
a <200 mm an der seitlichen Bekleidung befestigt. Bei der Verwendung von ,Conlit Screws*,

a < 200 mm, kann auf die Verklebung verzichtet werden.

Bei einer Breite von b > 450 mm der Stahlbeton- und Spannbetonbalken erfolgt die Befestigung der

unteren Plattenbekleidung sinngemaf wie bei der seitlichen Plattenbekleidung.

Im Randbereich wird die Bekleidung an die angrenzenden Bauteile (z. B. Wandkonstruktionen etc.)

dicht gestofien.

Die in der Tabelle 3 angegebenen Plattenbekleidungsdicken (orange dargestellt) beziehen sich immer
auf eine kritische Temperatur von crit T =500 °C des Bewehrungsstahls (Betonstahl: BSt 420 S,
BSt 500 S und BSt 500 M bzw. Spannstahl, warmgewalzt, gereckt und angelassen: St 835/1030 und
St 885/1030).

Tabelle 3: Plattenbekleidungsdicke in Abhingigkeit der verwendeten Bewehrung und der erforderlichen Feuer-
widerstandsklasse

Feuerwiderstandsklasse erf. Plattendicke ,,d* in mm bei einer kritischen Temperatur (crit T) der Bewehrung von

570 °C 500 °C 450 °C 375°C 350 °C ‘
< ,F 90“ 20 | 25 25 30 30 ‘
JF 120¢ 25 30 30 35 35 ‘

Auf eine weitere Beschreibung der Brandschutz-Plattenbekleidung fir die Stahlbeton- und Spannbe-
tonbalken wird verzichtet und auf die Anlage 1 verwiesen, da die konstruktiven Einzelheiten auf der vg.

Anlage ausreichend detailliert dargestelit sind.
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4.3  Stahlbeton- und Spannbetonplatten, Stahlbetonhohldielen und Porenbetonplatten
4.3.1 Aligemeines

Die nachfolgend beschriebenen Konstruktionen gelten fur die Ertlichtigung von

e Stahlbeton- und Spannbetonplatten aus Normalbeton ohne Hohlrdume,
e Stahlbeton- und Spannbetonplatten aus Normalbeton mit Hohlrdumen,

¢ Stahlbetonhohldielen und Porenbetonplatten und

setzt voraus, dass nom ¢ nach DIN 1045 : 1988-07, Abschnitt 13.2 bzw. der entsprechenden DIN-Norm

der Porenbetonplatten eingehalten ist.
4.3.2 Beschreibung der Konstruktion

Die Bekleidung der Stahlbeton- und Spannbetonplatten, Stahlbetonhohldielen und Porenbetonplatten
besteht in Abhéngigkeit der Plattendicke, der verwendeten Bewehrung und der erforderlichen Feuer-
widerstandsklasse aus den in Tabelle 4 angegebenen dicken, stumpf gestoenen ,Conlit Steelprotect
Board“-Mineralwollplatten. Die Stofugen der Platten werden mittels ,Conlit Fix“ vollflachig miteinander
verklebt. Die Befestigung der vg. Plattenbekleidung erfolgt an den Stahlbeton- und Spannbetonplatten,
Stahlbetonhohldielen und Porenbetonplatten - dem Untergrund entsprechend - mit Schrauben M6 mit
Stahldiibeln oder Schlagdiibeln aus Stahl in Verbindung mit U-Scheiben (=& 32 mm). Das
Befestigungsraster der vg. Plattenbekleidung betragt etwa 450 mm x 500 mm und der Randabstand

der Plattenbefestigung vom Plattenléngsrand betragt a < 100 mm.

Im Randbereich wird die Bekleidung an die angrenzenden Bauteile (z. B. bekleidete Stahltréger,

Wandkonstruktionen etc.) dicht gestoRRen.

Die in der Tabelle 4 angegebenen Plattenbekleidungsdicken (orange dargestellt) beziehen sich immer
auf eine kritische Temperatur von crit T =500 °C des Bewehrungsstahls (Betonstahl: BSt 420 S,
BSt 500 S und BSt 500 M bzw. Spannstahi, warmgewalzt, gereckt und angelassen: St 835/1030 und
St 885/1030).

Tabelle 4: Plattenbekleidungsdicke in Abhéngigkeit der verwendeten Bewehrung und der erforderlichen Feuer-
widerstandsklasse

Feuerwiderstandsklasse erf. Plattendicke ,,d* in mm bei einer kritischen Temperatur (crit T) der Bewehrung von

570 °C 500 °C 450 °C 375°C 350 °C
<,F 90* 20 25 25 25 25
JF 120¢ 25 30 30 30 30
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Auf eine weitere Beschreibung der Brandschutz-Plattenbekleidung fiir die Stahlbeton- und Spannbe-
tonplatten, Stahlbetonhohlidielen und Porenbetonplatten wird verzichtet und auf die Anlage 2 verwie-
sen, da die konstruktiven Einzelheiten auf der vg. Anlage ausreichend detailliert dargestellt sind.

4.4 Stahlbeton- und Spannbeton-Rippendecken ohne Zwischenbauteile

441 Aligemeines
Die nachfolgend beschriebenen Konstruktionen gelten fiir die Ertlichtigung von
e Stahlbeton- und Spannbeton-Rippendecken aus Normalbeton ohne Zwischenbauteile und

setzt voraus, dass nom ¢ nach DIN 1045 : 1988-07, Abschnitt 13.2 eingehalten ist.

Bei einem ausreichenden Achsabstand der Bewehrung in der Deckenplatte und einer ausreichenden
Deckendicke (in Abhangigkeit der erforderlichen Feuerwiderstandsklasse), kann auf eine Ertlichtigung

der Deckenplatte verzichtet werden (siehe Anlage 4).
442 Beschreibung der Konstruktion

Die seitliche und unterseitige Bekleidung der Stahlbeton- und Spannbeton-Rippen besteht in Abhan-
gigkeit, der vorhandenen Querschnittsabmessungen, der verwendeten Bewehrung und der erforderli-
chen Feuerwiderstandsklasse aus den in Tabelle 5 angegebenen dicken, stumpf gestoenen ,Conlit
Steelprotect Board“-Mineralwollplatten. Die Stoftfugen der Platten werden mittels ,Conlit Fix“ voliflachig
miteinander verklebt. Die Befestigung der vg. Plattenbekleidung erfolgt seitlich an den Stahlbeton- und
Spannbeton-Rippen mit Schrauben M6 mit Stahldiibeln oder Schlagdibeln aus Stahl in Verbindung mit
U-Scheiben (>@ 32mm). Das Befestigungsraster der vg. Plattenbekleidung betragt etwa
450 mm x 500 mm und der Randabstand der Plattenbefestigung vom Plattenldngsrand betragt
a <100 mm. Die untere Bekleidung wird mittels Verklebung der Fuge und Fixierungen durch Nagel
bzw. Klammern mit einer Lénge von mindestens der doppelten Ddmmstoffdicke in einem Abstand von
a < 200 mm an der seitlichen Bekleidung befestigt. Bei der Verwendung von ,Conlit Screws®, a < 200

mm, kann auf die Verklebung verzichtet werden.

Bei einer Breite von b > 450 mm der Stahlbeton- und Spannbeton-Rippen erfolgt die Befestigung der

unteren Plattenbekleidung sinngem&n wie bei der seitlichen Plattenbekleidung.

Im Randbereich wird die Bekleidung an die angrenzenden Bauteile (z. B. Wandkonstruktionen etc.)

dicht gestoRRen.

Die in der Tabelle 5 angegebenen Plattenbekieidungsdicken (orange dargestellt) beziehen sich immer
auf eine kritische Temperatur von crit T =500 °C des Bewehrungsstahls (Betonstahl: BSt 420 S,
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BSt 500 S und BSt 500 M bzw. Spannstahl, warmgewalzt, gereckt und angelassen: St 835/1030 und
St 885/1030).

Tabelle 5: Plattenbekleidungsdicke in Abhingigkeit der verwendeten Bewehrung und der erforderlichen Feuer-
widerstandsklasse

Feuerwiderstandsklasse erf. Plattendicke ,,d* in mm bei einer kritischen Temperatur (crit T) der Bewehrung von
570 °C 500 °C 450 °C 375°C 350 °C

Rippe Platte R!ppe Pm Rippe Platte Rippe Platte Rippe Platte

‘ L =
<,F 90" 20 20 25 25 25 25 30 30 30 30

\
fi

JF 120 25 25 [ 3 [ 3 | 30 30 35 35 35 35

Auf eine weitere Beschreibung der Brandschutz-Plattenbekleidung fiir die Stahlbeton- und Spannbe-
ton-Rippendecken ohne Zwischenbauteile wird verzichtet und auf die Anlagen 3 und 4 verwiesen, da

die konstruktiven Einzelheiten auf die vg. Anlagen ausreichend detailliert dargestellt sind.

4.5 Stahltrigerdecken (Bauart | und Bauart Il)
4.5.1 Allgemeines

Die nachfolgend beschriebenen Konstruktionen gelten fiir die Ertlichtigung von

e Stahltragerdecken mit einer Abdeckung aus Leichtbeton (Bauart 1) oder Normalbeton (Bauart 1)
und

setzt voraus, dass bei der Deckenplatte (Abdeckung) nom c nach DIN 1045 : 1988-07, Abschnitt 13.2

eingehalten ist.
452 Beschreibung der Konstruktion

Die Bekleidung der Deckenplatte (Abdeckung) der Stahltrégerdecken (Bauart | und Bauart Il) besteht
in Abhéngigkeit der vorhandenen Querschnittsabmessungen, der verwendeten Bewehrung und der
erforderlichen Feuerwiderstandsklasse aus den in Tabelle 6 angegebenen dicken, stumpf gestollenen
,Conlit Steelprotect Board“-Mineralwollplatten. Die StoRfugen der Platten werden mittels ,Conlit Fix*
vollfiachig miteinander verklebt. Die Befestigung der vg. Plattenbekleidung erfolgt an der Deckenplatte
(Abdeckung) mit Schrauben M6 mit Stahldibeln oder Schlagdiibeln aus Stahl in Verbindung mit U-
Scheiben (>@32mm). Das Befestigungsraster der vg. Plattenbekleidung betragt etwa
450 mm x 500 mm und der Randabstand der Plattenbefestigung vom Plattenldngsrand betragt

a <100 mm.

Im Randbereich wird die Bekleidung an die angrenzenden Bauteile (z. B. bekleidete Stahltrager,

Wandkonstruktionen etc.) dicht gestof3en.
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Die in der Tabelle 6 angegebenen Plattenbekleidungsdicken (orange dargestellt) beziehen sich immer
auf eine kritische Temperatur von crit T =500 °C des Bewehrungsstahls (Betonstahl: BSt420 S,
BSt 500 S und BSt 500 M bzw. Spannstahl, warmgewalzt, gereckt und angelassen: St 835/1030 und

St 885/1030).

Tabelle 6: Plattenbekleidungsdicke in Abhingigkeit der verwendeten Bewehrung und der erforderlichen Feuer-
widerstandsklasse

Feuerwiderstandsklasse erf. Plattendicke ,,d“ in mm bei einer kritischen Temperatur (crit T) der Bewehrung von
570 °C | 500°C 7 450 °C 375°C 350 °C

<,F9o0” 20 25 25 25 25

,F 120° 25 30 30 30 30

Die tragenden (lastableitenden) und aussteifenden Stahlbauteile der Deckenkonstruktion in Verbindung
mit der deckenunterseitigen angeordneten Bekleidung aus Mineralwollplatten ,Conlit Steelprotect
Board® werden in Anhangigkeit vom U/A-Wert gem&R den Randbedingungen und
Konstruktionsgrundsatzen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-SAC02/111-974 vom
15.02.2020 so bekleidet (kastenférmige oder profilfolgende Bekleidung), dass sie die erforderliche
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 : 1977-09 erfiillen.

Auf eine weitere Beschreibung der Brandschutz-Plattenbekleidung fir die Stahltrégerdecken (Bauart |

und Bauart Il) wird verzichtet und auf die Anlage 5 verwiesen, da die konstruktiven Einzelheiten auf der

vg. Anlage ausreichend detailliert dargestellt sind.

4.6 Stahlbetonstiitzen
46.1 Allgemeines

Die nachfolgend beschriebenen Konstruktionen gelten fiir die Ertlchtigung von

e Stahlbetonstlitzen aus Normalbeton und
setzt voraus, dass nom ¢ nach DIN 1045 : 1988-07, Abschnitt 13.2 eingehalten ist.
46.2 Beschreibung der Konstruktionen

Variante 1 (eckige Stiitzen):

Die Bekleidung der Stahlbetonstitzen besteht in  Abhéngigkeit der vorhandenen
Querschnittsabmessungen, der verwendeten Bewehrung und der erforderlichen Feuerwiderstands-
klasse aus den in Tabelle 7 angegebenen dicken, stumpf gestoRenen ,Conlit Steelprotect Board*-
Mineralwollplatten. Die StoRfugen der Platten werden mittels ,Conlit Fix“ vollfiachig miteinander ver-
klebt. Die Befestigung der vg. Plattenbekleidung erfolgt an den Stahibetonstiitzen mit Schraubéh\MB

\
i

)
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mit Stahldiibeln oder Schlagdiibeln aus Stahl in Verbindung mit U-Scheiben (= @ 32 mm). Das Be-
festigungsraster der vg. Plattenbekleidung betragt etwa 450 mm x 500 mm und der Randabstand der

Plattenbefestigung vom Plattenléngsrand betragt a < 100 mm.

Bei einer Befestigung der Plattenbekleidung mittels der ,Conlit Screws* in einem Abstand von

a < 200 mm untereinander kann auf eine Verklebung der EckstoRfugen der Platten verzichtet werden.

Bei Stiitzenbreiten < 450 mm und Stiitzenhohen < 5000 mm kann bei umlaufender Bekleidung auf eine

Direktbefestigung am Bauteil verzichtet werden.

Variante 2 (runde Stiitzen):

Bei der Variante 2 besteht die Bekleidung der Stahlbetonstiitzen in Abhéngigkeit der vorhandenen
Querschnittsabmessungen, der verwendeten Bewehrung und der erforderlichen Feuerwiderstands-
klasse aus den in Tabelle 7 angegebenen dicken, stumpf gestoenen ,Conlit Steelprotect Section®-
Mineralwollrohrschalen. Die Rund- und Langsfugen der Rohrschalen werden mittels ,Conlit Fix”
volifiachig miteinander verklebt und mittels Draht oder Spannbidndern in einem Abstand von

a < 400 mm befestigt (siehe Anlage 6).

im Randbereich wird die Bekleidung an die angrenzenden Bauteile (z. B. Deckenkonstruktionen etc.)

dicht gestof3en.

Die in der Tabelle 7 angegebenen Bekleidungsdicken (orange dargestellt) beziehen sich immer auf
eine kritische Temperatur von crit T = 500 °C des Bewehrungsstahls (Betonstahl: BSt 420 S, BSt 500 S

und BSt 500 M).

Tabelle 7: Plattenbekleidungsdicke in Abhéngigkeit der verwendeten Bewehrung und der erforderlichen Feuer-
widerstandsklasse

Feuerwiderstandsklasse erf. Plattendicke ,,d* in mm bei einer kritischen Temperatur (crit T) der Bewehrung von
570 °C 500 °C

< ,F 90" 20 : 25 R

.F 120" 25 3_@,-" e

Auf eine weitere Beschreibung der Brandschutz-Bekleidung fiir die Stahlbetonstiitzen wird verzichtet
und auf die Anlage 6 verwiesen, da die konstruktiven Einzelheiten auf der vg. Anlage ausreichend

detailliert dargestelit sind.
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4.7 Beton- und Stahlbetonwinde
4.7.1 Allgemeines

Die nachfolgend beschriebenen Konstruktionen gelten fiir die Ertlchtigung von
e tragenden und nichttragenden raumabschlieRenden Beton- und Stahlbetonwénden aus Normal-
beton (1seitige Brandbeanspruchung) und

e tragenden nichtraumabschlieRenden Beton- und Stahlbetonwénden aus Normalbeton (mehrseitige
Brandbeanspruchung) und

setzt voraus, dass nom ¢ nach DIN 1045 : 1988-07, Abschnitt 13.2 eingehalten ist.

Bei einem ausreichenden Achsabstand der Bewehrung in den Beton- und Stahlbetonwénden und einer
ausreichenden Wanddicke (in Abhangigkeit der erforderlichen Feuerwiderstandsklasse), ist ggf. nur
eine einseitige Ertlichtigung der Beton- und Stahlbetonwande erforderlich (siehe Anlage 7).

4.7.2 Beschreibung der Konstruktion

Die Bekleidung der Beton- und Stahlbetonwande besteht in Abhéngigkeit der vorhandenen
Querschnittsabmessungen, der verwendeten Bewehrung und der erforderlichen Feuerwiderstands-
klasse aus den in Tabelle 8 angegebenen dicken, stumpf gestoRenen ,Conlit Steelprotect Board®-
Mineralwoliplatten. Die StoRfugen der Platten werden mittels ,Conlit Fix“ volifidchig miteinander ver-
klebt. Die Befestigung der vg. Plattenbekleidung erfolgt an den Beton- und Stahlbetonwénden mit
Schrauben M6 mit Stahldiibeln oder Schlagdibeln aus Stahl in Verbindung mit U-Scheiben
(= @ 32 mm). Das Befestigungsraster der vg. Plattenbekleidung betragt etwa 450 mm x < 500 mm und

der Randabstand der Plattenbefestigung vom Plattenléngsrand betragt a < 100 mm.

Im Randbereich wird die Bekleidung an die angrenzenden Bauteile (z. B. Deckenkonstruktionen etc.)

dicht gestof3en.

Die in der Tabelle 8 angegebenen Plattenbekleidungsdicken (orange dargestellt) beziehen sich immer
auf eine kritische Temperatur von crit T =500 °C des Bewehrungsstahls (Betonstahl: BSt 420 S,
BSt 500 S und BSt 500 M).

Tabelle 8: Plattenbekleidungsdicke in Abhingigkeit der verwendeten Bewehrung und der erforderlichen Feuer-
widerstandsklasse

Feuerwiderstandsklasse erf. Plattendicke ,,d* in mm bei einer kritischen Temperatur (crit T) der Bewehrung von
570 °C s0°C

< ,F 90" 20 : ! v Slek

.F 120" 25 7
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Auf eine weitere Beschreibung der Brandschutz-Plattenbekleidung fiir die Beton- und Stahlbetonwande
wird verzichtet und auf die Anlage 7 verwiesen, da die konstruktiven Einzelheiten auf der vg. Anlage

ausreichend detailliert dargestellt sind.

5 Brandschutztechnische Beurteilung der Konstruktionen
5.1 Brandschutztechnische Beurteilung

Auf der Grundlage des Bautechnischen Gutachtens Nr. 93BS-194G — Dn/Hs/Hr —, DIN 4102-4 : 1994-
03 und des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-SAC02/111-974 vom 15.02.2020 sowie
weiterer Priiferfahrungen an Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen und bekleideten
Stahlbauteilen (Trager und Stiitzen) erfiillen die in Abschnitt 4 beschriebenen und auf den Anlagen 1
bis 7 dargestellten Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteile in Verbindung mit der Bekleidung aus
Mineralwollplatten ,Conlit Steelprotect Board* bzw. ,Conlit Steelprotect Section” Mineralwollrohrschalen
(einschlieBlich der tragenden (lastableitenden) und aussteifenden Stahlbauteile gemaf Abschnitt 4.5.2)
bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) in Abhangigkeit des
Konstruktionsaufbaus die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse ,F 30“ ,F 60“ ,F 90 bzw. ,F 120"
nach DIN 4102-2 : 1977-09.

Uber eine Brandbeanspruchungsdauer von mindestens 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten bzw.
120 Minuten (in Abhéngigkeit des Konstruktionsaufbaus) werden bei den vg. Beton-, Stahibeton- und
Spannbetonbauteile in Verbindung mit der Bekleidung aus Mineralwollplatten ,Conlit Steelprotect
Board“ bzw. ,Conlit Steelprotect Section* Mineralwollrohrschalen die in DIN 4102-2 : 1977-09 definier-

ten Leistungskriterien hinsichtlich

e der Tragfahigkeit

erfiillt, da einerseits die Bewehrung der Stahlbeton- und Spannbetonbauteile in Abh&ngigkeit der kriti-
schen Temperatur (crit T) so geschiitzt (bekleidet) ist, dass an der tragenden Bewehrung keine kriti-
schen Temperaturen zu erwarten sind und andererseits die tragenden (lastableitenden) und ausstei-
fenden Stahlbauteile in Abhéngigkeit vom U/A-Wert so bekleidet werden, dass sie in die entsprechende
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 : 1977-09 eingestuft werden kdnnen.

Bei den raumabschlieBenden Decken- und Wandkonstruktionen werden dariiber hinaus die in
DIN 4102-2 : 1977-09 definierten Leistungskriterien hinsichtlich

e des Raumabschlusses und
o der zuldssigen Temperaturerhthung liber die Anfangstemperatur

eingehalten. \

——————
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5.2 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Aus brandschutztechnischer Sicht kann seitens der IBB GmbH, Grof Schwiilper, empfohlen werden,
die Beton,- Stahlbeton- und Spannbetonbauteile in Verbindung mit der Bekleidung aus Mineralwoll-
platten ,Conlit Steelprotect Board® bzw. _Conlit Steelprotect Section“ Mineralwollrohrschalen
(einschlieRlich der tragenden (lastableitenden) und aussteifenden Stahlbauteile gemaR Abschnitt 4.5.2)
bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) in Abhéngigkeit des

Konstruktionsaufbaus in die

Feuerwiderstandsklasse F 30“ ,F 60“ ,F 90 bzw. ,F 120 nach DIN 4102-2 : 1977-09

einzustufen, da die beurteilten Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteile in Verbindung mit der
Bekleidung aus Mineralwollplatten ,Conlit Steelprotect Boar “ bzw. ,Conlit Steelprotect Section®
Mineralwollrohrschalen keine wesentliche Abweichung gegenlber den Konstruktionen von
DIN 4102-4 : 1994-03, dem Beton-Brandschutz-Handbuch und im Fall der bekleideten Stahltrager
(siche Abschnitt 4.5.2) gegenulber des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr.
P-SAC02/111-974 aufweisen.

Hierbei ist zu beachten, dass die in Abschnitt 4 beschriebenen und auf den Anlagen 1 bis 7 darge-
stellten Konstruktionsdetails bei der Realisierung der MaRnahme umgesetzt bzw. eingehalten werden

miussen.

Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und ausstei-
fenden) Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Beton-, Stahlbeton- und
Spannbetonbauteile in Verbindung mit der Bekleidung aus Mineralwollplatten ,Conlit Steelprotect

Board“ aufweisen.

6 Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme kann in Verbindung mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis Nr. P-SACO02/111-974 vom 15.02.2020 (Verlangerung beantragt mit neuer Laufzeit vom
15.02.2025 bis zum 14.02.2030) und dem Bautechnischen Gutachten Nr. 93BS-194G — Dn/Hs/Hr —im
bauaufsichtlichen Verfahren als Grundlage des Ubereinstimmungsnachweises verwendet werden, da
die Abweichung von den vg. Nachweisen brandschutztechnisch als ,nicht wesentlich” bewertet werden
kann. Die Ausstellung eines Ubereinstimmungsnachweises fir die Konstruktion (mit dem Hinweis, dass
es sich bei der erstelliten Konstruktion um eine ,nicht wesentliche® Abweichung gegenuber den
Konstruktionsgrundsdtzen und Randbedingungen gemaR den vg. brandschutztechnischen
Nachweisen handelt) obliegt dem Hersteller (Ausfiihrender / Errichter) der Konstruktion.
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Ingsmiewrbiio fir Brandschulz von Bavaner

Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen Stel-

lungnahme) sind nur nach Riicksprache mit der IBB GmbH, Grof® Schwiilper, moglich.

Die ordnungsgeméfRe Ausfiihrung liegt ausschlieRlich in der Verantwortung der ausflihrenden Unter-

nehmen.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur fir Bauvorhaben in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Gliltigkeit dieser gutachterlichen Stellungnahme endet am 14.02.2030. Die Gdiltigkeitsdauer kann

in pAbhanglgkeit vom Stand der Technik verlangert werden.

Mit frelhdlichen GriiRen

AUSEN: %,
er fUr Brandsthutz

Dr.-Ing. Pete
Sachvegrstandig



Bekleidung von Stahlbetonbauteilen mit Conlit Steelprotect Board

<200 <200 <200

1 Stahlbeton-Unterzug

2 Bewehrung

3 Conlit Steelprotect Board/Alu

4 Plattenstofie sind vollflachig mit Conlit Fix zu verkleben

5 Befestigung Mé-Schraube mit Stahldiibel oder 6 mm Schlagdiibel mit g 32 mm Scheibe
6 Nagel, bzw. Klammer, Ladnge min. doppelte Ddmmstoffdicke, Abstand 200 mm

Putze mit liblichen Armierungsgeweben < 15 mm sind zuldssig, die baurechtlichen Anforderungen sind zu
beachten.

Hinweis:
Alle StoBe verkleben, bei mdglicher Verwendung der Conlit Screws kann auf die Verklebung verzichtet werden
(Abstand der Conlit Screws: 200 mm)

Stahlbeton- und Spannbetonbalken gem. Abschnitt 4.2
- Schematische Darstellung - “‘} . "x'\
zur.. ,_..f 3 % - i
Guﬁachterhcheh% ‘E) n%r@e;
IBB GmbH - Ingenieurbiiro fiir Brandschutz von Bauarten er GA’ZOQ gjﬁe’ / 3 f
Dr.-Ing. Peter Nause - Dipl.-Ing. (FH) Cord Meyerhof vom 2‘1%1 / $ /
Beratung * Planung *» Bewertung « Konzepte « Ausfilhrungsbegleitung \ \ \u *-x & +




Bekleidung von Stahlbetonbauteilen mit Conlit Steelprotect Board

4 déquiv. AL

o U'aiquiv.

1 Stahlbetondecke

2 Bewehrung
3 Conlit Steelprotect Board/Alu
4 Befestigung Mé6-Schraube mit Stahldiibel oder 6 mm Schlagdiibel mit g 32 mm Scheibe

5 PlattenstdBe sind vollfladchig mit Conlit Fix zu verkleben

Putze mit iiblichen Armierungsgeweben < 15 mm sind zuldssig, die baurechtlichen Anforderungen sind zu

beachten.

Stahlbeton- und Spannbetonplatten gem. Abschnitt 4.3
- Schematische Darstellung -

IBB GmbH - Ingenieurbiiro fir Brandschutz von Bauarten
Dr.-Ing. Peter Nause - Dipl.-Ing. (FH) Cord Meyerhof
Beratung ¢ Planung * Bewertung « Konzepte « Ausfiihrungsbegleitung




Bekleidung von Stahlbetonbauteilen mit Conlit Steelprotect Board

déquiv. 4

<100

1 Stahlbeton Rippendecke

2 Bewehrung

3 Holzlatte, falls vorhanden

4 Conlit Steelprotect Board/Alu

5 Die Bekleidung der Stahlbetondecke erfolg analog zu Anlage 2
6 Plattenst6Be sind vollfladchig mit Conlit Fix zu verkleben

<200

<200

7 Befestigung Mé-Schraube mit Stahldiibel oder 6 mm Schlagdiibel mit g 32 mm Scheibe

8 Nagel, bzw. Klammer, L&nge min. doppelte Démmstoffdicke, Abstand 200 mm

Putze mit iiblichen Armierungsgeweben < 15 mm sind zuldssig, die baurechtlichen Anforderungen sind zu

beachten.

Hinweis:

Alle StdBe verkleben, bei méglicher Verwendung der Conlit Screws kann auf die Verklebung verzichtet werden

(Abstand der Conlit Screws: 200 mm)

Stahlbeton- und Spannbeton-Rippendecken gem. Abschnitt 4.4
ohne Fussbodenaufbau
- Schematische Darstellung -

IBB GmbH - Ingenieurbiiro fir Brandschutz von Bauarten
Dr.-Ing. Peter Nause - Dipl.-Ing. (FH) Cord Meyerhof
Beratung ¢ Planung * Bewertung < Konzepte - Ausfithrungsbegleitung

zur I3
Gutac!1teﬂ|cneu6tel gfwahkn
Nr. GA-2012-215¢-Nau
vom 21:01.2025 /
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Bekleidung von Stahlbetonbauteilen mit Conlit Steelprotect Board

<200 <200 <200
<100

1 Stahlbeton Rippendecke

2 Bewehrung

3 Holzlatte, falls vorhanden

4 Conlit Steelprotect Board/Alu

5 Plattenst6Be sind vollflachig mit Conlit Fix zu verkleben

6 nichtbrennbarer Estrichaufbau 35 mm fiir <F 120

7 Befestigung Mé-Schraube mit Stahldiibel oder 6 mm Schlagdiibel mit g 32 mm Scheibe
8 Nagel, bzw. Klammer, Lénge min. doppelte Ddmmstoffdicke, Abstand 200 mm

Putze mit iiblichen Armierungsgeweben < 15 mm sind zuldssig, die baurechtlichen Anforderungen sind zu
beachten.

Hinweis:
Alle StoBe verkleben, bei mdglicher Verwendung der Conlit Screws kann auf die Verklebung verzichtet werden
(Abstand der Conlit Screws: 200 mm)

Stahlbeton- und Spannbeton-Rippendecken gem. Abschnitt 4.4
mit Fussbodenaufbau

- Schematische Darstellung -
|

i

IBB GmbH - Ingenieurbiiro fiir Brandschutz von Bauarten
Dr.-Ing. Peter Nause - Dipl.-Ing. (FH) Cord Meyerhof
Beratung « Planung « Bewertung * Konzepte * Ausfiihrungsbegleitung




Bekleidung von Stahlbetonbauteilen mit Conlit Steelprotect Board
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<50 <200 <200 <200 <200 <200
Bekleidung nach : ]
abP P-SAC-02 lll-664 1200
s

1 Stahlbeton-Decke

2 Bewehrung

3 Stahltrager

4 Knagge - Conlit Steelprotect Board

5 Conlit Steelprotect Board/Alu
6 Die Bekleidung der Stahlbetondecke erfolg analog zu Anlage 2

7 Conlit Fix
8 Nagel, bzw. Klammer, Lange min. doppelte Dammstoffdicke, Abstand 200 mm

9 Befestigung Mé-Schraube mit Stahldiibel oder 6 mm Schlagdiibel mit ¢ 32 mm Scheibe

Putze mit tGiblichen Armierungsgeweben < 15 mm sind zuldssig, die baurechtlichen Anforderungen sind zu
beachten.

Hinweis:

Alle StoBe verkleben, bei méglicher Verwendung der Conlit Screws kann auf die Verklebung verzichtet werden
(Abstand der Conlit Screws: 200 mm)

Stahitradgerdecken (Bauart | und Bauart ll) gem. Abschnitt 4.5 Anlage 5

- Schematische Darstellung -

zur
Gutachterlichen Stellungnahme

IBB GmbH - Ingenieurbiiro fiir Brandschutz von Bauarten
Dr.-Ing. Peter Nause - Dipl.-Ing. (FH) Cord Meyerhof
Beratung * Planung * Bewertung » Konzepte * Ausfilhrungsbegleitung
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Bekleidung von Stahlbetonbauteilen mit Conlit Steelprotect Board
bzw. Conlit Steelprotect Section

aquw

[T—ﬂ

1 Stahlbeton-Stiitzen

2 Bewehrung

3 Conlit Steelprotect Board /Alu bzw. Conlit Steelprotect Section/Alu

4 Conlit Fix

5 Nagel, bzw. Klammer, Lange min. doppelte Ddmmstoffdicke, Abstand 200 mm

Bei Stiitzenbreite > 460 mm muss eine Direktbefestigung am Bauteil gem. 4.6.2 erfolgen. Befestigung
Mé-Schraube mit Stahldiibel oder 6 mm Schlagdiibel mit ¢ 32 mm Scheibe.

Putze mit iblichen Armierungsgeweben <15 mm sind zuldssig, die baurechtlichen Anforderungen sind zu
beachten.

Hinweis:
Alle StoBe verkleben, bei moglicher Verwendung der Conlit Screws kann auf die Verklebung verzichtet werden
(Abstand der Conlit Screws: 200 mm)

Stahlbetonstitzen gem. Abschnitt 4.6
- Schematische Darstellung -

IBB GmbH - Ingenieurbiiro fiir Brandschutz von Bauarten CNr. GA‘i01%='2*53 -Nau ; ]
Dr.-Ing. Peter Nause - Dipl.-ing. (FH) Cord Meyerhof \vum 21.01. 2025 «f‘ /, /
Beratung  Planung - Bewertung * Konzepte * Ausfiihrungsbegleitung AL




Bekleidung von Stahlbetonbauteilen mit Conlit Steelprotect Board

1 Stahlbeton-Wand

2 Bewehrung

3 Conlit Steelprotect Board/Alu

4 Plattenstofle sind vollflachig mit Conlit Fix zu verkleben

5 Befestigung M6-Schraube mit Stahldiibel oder 6 mm Schlagdiibel mit ¢ 32 mm Scheibe

Putze mit liblichen Armierungsgeweben < 15 mm sind zulassig, die baurechtlichen Anforderungen sind zu
beachten.

Beton- und Stahlbetonwénde gem. Abschnitt 4.7
- Schematische Darstellung -
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Ubereinstimmungserklirung
zum abP Nr. PSAC-02/111-974 i. V. mit der Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2012/215¢ -Nau

Ausfihrendes Unternehmen:

Anschrift:

Baustelle bzw. Gebaude:

Zeitraum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse: F _ bisF

Hiermit wird bestatigt, dass die Brandschutzbekleidung fur Stahlbauprofile ,System Conlit
Steelprotect® in dem o. g. Gebaude hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter
Einhaltung aller Bestimmungen des Allgemeinen Bauaufsichtlichen Prufzeugnisses Nr. P-
SAC-02/111-974 der Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fir das
Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH), vom 15.06.2021, in Verbindung mit der
Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2012/215¢ -Nau der IBB GmbH - Ingenieurburo fur
Brandschutz von Bauarten - hergestellt und aufgebracht wurde.

Fir die nicht vom Unterzeichner hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B.
Steinwolledammplatten) wird dies ebenfalls bestatigt, auf Grund entsprechender schriftlicher
Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte, die der Unterzeichner zu seinen Akten
genommen hat.

Die in der Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2012/215c¢ -Nau ,Brandschutztechnische
Beurteilung hinsichtlich der Erhéhung der Feuerwiderstandsféhigkeit von Beton-, Stahlbeton-
und Spannbetonbauteilen durch eine Bekleidung aus "Conlit Steelprotect Board"-
Mineralwollplatten bzw. "Conlit Steelprotect Section"-Mineralwollrohrschalen® dargestellten
Konstruktionsdetails stellen keine wesentlichen Abweichungen gegentliber den klassifizierten
Konstruktionen gemal dem Allgemeinen Bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-SAC-02/111-
975 dar.

(Ort, Datum) (Stempel und Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehdérde auszuhandigen.)





